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K250, Kase ağız parçası, 


BY:Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde parlak ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 

Kalıpla yapılmış kaselerdendir. Alt ve üst kalıplar dış bükey biçimlidir. Gövde konik biçimlidir.

K251, Kase ağız parçası,

BY:Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 13.5cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde parlak ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 

Kalıpla yapılmış kaselerdendir. Alt ve üst kalıplar dış bükey biçimlidir. Gövde konik biçimlidir.

K252, Kase ağız parçası, 

BY:Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 12 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde parlak ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 

Kalıpla yapılmış kaselerdendir. Ağzın üst kısmı yuvarlatılmıştır. Gövdeye dışa doğru sivri bir şekilde uzanan bir profille geçilir. Alt ve üst kalıp üzerinde rulet tekniğinde bezemeler vardır.


K253, Kase ağız parçası, 


BY:Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 12.5 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde parlak ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 

Kalıpla yapılmış kaselerdendir. Ağzın üst kısmı yuvarlatılmıştır. Gövdeye yuvarlatılmış dışa taşkın bir profille geçilir.Alt ve üst kalıp üzerinde rulet tekniğinde bezemeler vardır.

K254, Kase ağız parçası, 

BY:Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 11 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde parlak ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 

Kalıpla yapılmış kaselerdendir. Ağzın üst kısmı yuvarlatılmıştır. Ağız bandı içe doğru eğimli yapılmıştır. Gövdeye yuvarlatılmış dışa taşkın bir profille geçilir.Alt ve üst kalıp üzerinde rulet tekniğinde bezemeler vardır.


K255, Kase ağız parçası,

 
BY:Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 11.5 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde parlak ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 

Kalıpla yapılmış kaselerdendir. Ağzın üst kısmı yuvarlatılmıştır. Ağız bandı içe doğru eğimli yapılmıştır. Gövdeye yuvarlatılmış dışa taşkın bir profille geçilir. Gövde konik biçimlidir ve üzerinde yivler vardır. Alt ve üst kalıp üzerinde rulet tekniğinde bezemeler vardır.

K256, Kase ağız parçası, 

BY:Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 11.5 cm ,KÇ.5.5
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde parlak ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 

Kalıpla yapılmış kaselerdendir. Ağzın üst kısmı yuvarlatılmıştır. Gövdeye yuvarlatılmış dışa taşkın bir profille geçilir. Gövde konik biçimlidir 

K257, Kase ağız parçası, 

BY:Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

Kalıpla yapılmış kaselerdendir. Ağız dış bükey profillidir. Ağız bandı iç bükey profillidir. Gövdeye dışa taşkın bir profille geçilir.Gövde konik biçimlidir. 

K258, Kase ağız parçası, 

BY:Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde parlak ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 

 Ağız düzdür. Ağız bandı geniş ve düz olarak yapılmıştır. Gövdeye dışa çok taşkın bir profille geçilir. Gövde konik biçimlidir.

K259, Kase ağız parçası,

BY:Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 12 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR 4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde parlak ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 

 Ağız düzdür. Ağız bandı geniş ve dışa doğru eğimli yapılmıştır. Gövdeye dışa çok taşkın bir profille geçilir. Gövde konik biçimlidir.


K260, Fincan, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 8 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde,sabunumsu bir kayganlıkta pürüzsüz ve parlak olarak yapılmıştır.

Kalıpla yapılmış bir  fincandır. Ağız kenarı düz olarak yapılmıştır. Kalıpların arasında kalan alan düz biçimli yapılmıştır. Kalıpların başlangıç ve bitiminde geniş yivler bulunmaktadır. Üst ve alt kalıpların üzerinde rulet tekniğinde yapılmış baskı bezemeler vardır. Gövde konik biçimlidir. 


Benzerleri: V. M.Leon, 1991, s.104, Taf. 152-H145

K261,Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 8 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde,sabunumsu bir kayganlıkta pürüzsüz ve parlak olarak  yapılmıştır.


Kalıpla yapılmış bir fincandır. Ağız kenarı düz olarak yapılmış, dudak ise dışa sarkıtılmıştır. Gövde geniş bir iç bükey profille geçilmiştir. Gövde konik biçimlidir. 


K262,Fincan, 

    
BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 7.5 cm.

Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde yapılmıştır.


Dışa çekilmiş ağız kenarlı ve konik gövdeli bir fincandır. Ağız üzerinde rulet tekniğinde yapılmış baskı bezemeler bulunmaktadır. 

K263,Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 7 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR 4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde,sabunumsu bir kayganlıkta pürüzsüz ve parlak olarak  yapılmıştır.

Kalıpla yapılmış bir fincandır. Ağız kenarı dışa çekilmiştir. Dışa doğru bombeli ağız bantlı ve dışa taşkın sivriltilmiş alt kalıp atan konik  gövdeye geçilir. 

K264,Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 7 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde yapılmıştır.

Üst kalıp iç bükey profillidir. Üst kalıbın bitiminde ve alt kalıbın başlangıcında geniş bir yiv bulunmaktadır. Alt kalıp dış bükey profillidir. Gövde konik biçimlidir. Alt ve üst kalıp üzerinde rulet tekniğinde yapılmış baskı bezemeler bulunmaktadır. 

K263,Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 8 cm.
Tanım: 5YR  5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,2.5 YR6-5 /8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

Üst kalıp daha kısa, alt kalıp ise daha dışa taşkın ve keskin profilli yapılmıştır. Aralarında kalan kısım ise, bombeli olarak yapılmıştır.

K265,Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10 cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,2.5 YR6-5 /8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

Üst kalıp daha kısa, alt kalıp ise daha dışa taşkın ve keskin profilli yapılmıştır. Aralarında kalan kısım ise, bombeli olarak yapılmıştır.

K266,Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 9 cm.
Tanım: 5YR  5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,2.5 YR6-5 /8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

 Alt ve üst kalıplar aynı büyüklükte ve aynı şekilde yapılmışlardır. Gövde konik biçimlidir.

K267,Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 9,5 cm.
Tanım: 5YR  5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,2.5 YR6-5 /8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

 Ağzın üst kısmı yuvarlatılmıştır. Ağız bandı iç bükey profillidir. Alt kalıp dışa taşkın profillidir. Gövde konik biçimlidir. 

K268,Fincan,

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 9 cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,2.5 YR6-5 /8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

Ağzın üst kısmı yuvarlatılmış ve içe doğru çekilmiştir. Ağız bandı içe doğru eğimli yapılmıştır. Alt kalıp dışa taşkın profillidir. Gövde konik biçimlidir. 


K269,Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 9 cm.
Tanım:  5YR  5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar, 2.5 YR6-5 /8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

Ağzın üst kısmı geniş ve bombeli olara yapılmıştır. Ağız bandı kısa ve iç bükey profilli yapılmıştır. Alt kalıp dışa taşkın profillidir. Gövde konik biçimlidir. 

K270,Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 9 cm ,KÇ.4.5
Tanım: 5YR  5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,2.5 YR6-5 /8  tonlarında sabunumsu bir kayganlıkta, parlak olarak yapılmıştır. 

Ağzın üst kısmı yuvarlatılmıştır. Ağız bandı iç bükey profillidir. Alt kalıp dışa taşkın profillidir. Alt kalıp üzerinde rulet bezemesi vardır. Gövde konik biçimlidir. Kaide halka biçimlidir.

K271,Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 9.5 cm.

Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar, 2.5 YR6-5 /8  tonlarında, çd. tekniğinde çok ince yapılmıştır. Ağız düzdür. Ağız bandı iç bükey profilli olarak dışa doğru uzanmaktadır. Ağız bandının üzerinde aplike olarak yapılmış spiral bezemeleri bulunmaktadır.

K272,Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 8.5 cm.
Tanım: 5YR  5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,2.5 YR6-5 /8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

Ağzın üst kısmı geniş ve bombeli olara yapılmıştır. Ağız bandı kısa ve iç bükey profilli yapılmıştır. Alt kalıp dışa taşkın profillidir. Gövde konik biçimlidir. 


K273,Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde yapılmıştır.

Düz ağızlı eğimli gövdeli bir fincandır. Ağzın hemen altında geniş ve sığ bir oluk vardır. 

Benzerleri:V.Gassner,1997, s168, Pl.45-500; R.Meriç, 2003, s.51, Taf..K229; Goldmann, 1950, s.187, fig.196Nr.563; Robinson, 1959, s. 22, Pl.61-G29-30; Hayes, 1973, s. 454, Pl. 87-155;  Hayes, 1985, s.58, Tav.12-19

K274, Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 8cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,2.5 YR6-5 /8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

Düz ağız kenarının hemen altında ince ve sığ bir yiv yapılmıştır. Gövde konik biçimlidir. 

K275, Fincan, 

BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 7 cm.
Tanım: 2.5 YR 5 / 8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

Ağız kenarı düz olarak yapılmıştır. Ağzın  hemen altında ince ve sığ bir yiv yapılmıştır. Gövde konik biçimlidir.


K276,Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:AÇ. 8cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

Düz ağızlı ve konik gövdeli bir fincandır. 


K277,Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 8 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, sabunumsu bir parlaklıkta ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 

Ağız kenarı dışa doğru çekilmiştir. Ağzın iç kısmında ve gövde üzerinde geniş yivler bulunmaktadır. Gövde ve kaide ise düz biçimlidir. 

K278, Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

Düz ağızlı ve konik gövdeli bir fincandır. 

K279,Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 7.5cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında,sabunumsu bir parlaklıkta ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 

Ağız kenarı dışa doğru çekilmiştir. Gövde konik olarak yapılmıştır. Kaide ise düz biçimlidir. Fincanın iç kısmında konsantrik dairelerin arasında rozet baskısı vardır. 


K280, Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. Astar üzerinde yer yer çatlaklar bulunmaktadır. 

Hafif içe çekik ağız kenarlıdır. Ağız bandı yuvarlak formludur. Küresel gövdelidir. Ağız bandının hemen altında geniş ve sığ bir oluk vardır. 

Benzerleri:R. Meriç, 2003, s.52, Taf. 24-K240; V.Gassner, 1997, s.131, Taf.45-500, 503; P.Hellström, 1971, s.33, Pl. 35, Nr.229


K281, Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 6cm.
Tanım:2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 

Düz ağızlıdır. Hafif küresel gövdelidir. Ağzın hemen altında yivler bulunmaktadır. 


K282,Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.6cm.
Tanım:2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında,sabunumsu bir parlaklıkta ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 


Ağız hafif içe çekilmiştir. Gövde küresel biçimli yapılmıştır. Ağzın hemen altında üç sıra yiv vardır. 

K283, Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10 cm.
Tanım:2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğinde parlak ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. Düz ağızlıdır ve küresel gövdelidir. 


K284, Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 9 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında,sabunumsu bir parlaklıkta ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 


Ağız kenarı düzdür. Gövde küresel biçimli yapılmıştır. Ağzın hemen altında üç sıra yiv vardır. 


K285, Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında,sabunumsu bir parlaklıkta ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 


Ağız kenarı düzdür. Gövde küresel ve yayvan biçimli yapılmıştır. Ağzın hemen altında iki sıra yiv vardır. 


K286, Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10 cm.
Tanım:2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında,sabunumsu bir parlaklıkta ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 


Düz ağızlıdır. Ağız bandı hafif aşağı sarkıtılmıştır.Ağız bandının altında bir yiv vardır. Gövde küresel ve yayvan biçimlidir. 


K287,Fincan, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında,sabunumsu bir parlaklıkta ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 


Düz ağızlıdır. Ağız bandının altında bir yiv vardır. Gövde küresel ve yayvan biçimlidir. 


K288, Fincan 

BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 9cm.
Tanım: 5YR  5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,2.5 YR6-5 /8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 


Kalıpla yapılmış bir fincandır. Düz ağız kenarlıdır. Gövdenin ortasındaki birleşme yeri dışa çekik ve sivri formlu yapılmıştır. 

K289,Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10cm.

Tanım: 5YR  5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,2.5 YR5 /8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 


Ağız kenarı düzdür. Gövde küresel biçimli yapılmıştır. Ağzın iç kısmında ince bir yiv vardır. Gövde üzerinde rulet tekniğinde yapılmış baskı bezemeler bulunmaktadır.

K290, Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 9cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında,sabunumsu bir parlaklıkta ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 


Düz ağızlıdır. Gövde küresel ve yayvan biçimlidir. Gövde üzerinde yivler bulunmaktadır. 

K291, Kase ağız parçası, 

BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 9cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında,sabunumsu bir parlaklıkta ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 


Düz ağızlıdır. Ağzın hemen altında ince bir yiv bulunmaktadır. Gövde hafif küresel biçimlidir.

K292, Fincan, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, sabunumsu bir parlaklıkta ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 


Düz ağızlıdır. Ağzın hemen altında ince bir yiv bulunmaktadır. Gövde küresel biçimlidir.


K293, Fincan, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 9cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar, 2.5 YR  4/8 tonlarında, sabunumsu bir parlaklıkta ve pürüzsüz olarak yapılmıştır. 


Düz ağızlıdır. Ağzın hemen altında ince bir yiv bulunmaktadır. Gövde küresel biçimlidir.


K293,Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 18cm.
Tanım:  5YR  5/6tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. Astar,2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Ç.d, sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Gövdenin bitimi kaidenin dış kenarını oluşturacak şekilde yuvarlaklaştırılmıştır. İç kenarları ise konik biçimlidir. 

Benzerleri:Waagé, 1948, Pl.XI-944.;R.Meriç 2003,s.51,Taf.22-K211,213,214


K295, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 8cm.
Tanım: 5YR 6/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır.    

Astar,2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Çd tekniğinde yapılmış ve sabunumsu bir kayganlıkta ve parlaklıktadır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.


Olasılıkla yayvan gövdeli bir kasenin kaidesidir. Kaidenin dış kenarları yuvarlak formlu iken iç kenarları konik biçimlidir. Kaidenin altı göbeğe doğru hafif eğimlidir. Parçanın iç kısmında ise göbekte çentik şeklinde baskı bezemelerden oluşan bir dairenin uç kısmı görülmektedir. 


K296, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 17cm.

Tanım: 5YR  5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. Astar,2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Ç.D tekniğinde yapılmıştır. Parçasının içi mat dışı parlak olarak yapılmıştır.sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.


Gövdenin üst kısmı kırıktır.Gövdenin bitimi kaidenin dış kenarını oluşturacak şekilde yuvarlaklaştırılmıştır. İç kenarları ise yuvarlak formludur.  


K297, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 22cm.

Tanım: 2.5YR 6/8 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır 

Astar,2.5 YR 4/8 tonlarındadır.Ç.d tekniğinde yapılmış ve sabunumsu bir kayganlıktadır.Kaidenin altı mat bırakılmıştır.


Kasenin yarısı ele geçmiştir. Gövde üzerinde dikine çentikler bulunmaktadır. Ancak çentikler silinmiştir. 


Kaidenin dış kenarı halka tipinde, iç kenarları iç bükey ve konik olarak kaidenin altıyla birleşmektedir. Kasenin tondosunda göbekte iki sıra yivli daire vardır. 

 Benzerleri: V.M.Leon 1991, s.99vd, H4, H15, H17, H20; O.Waagé, 1948, Pl. VIII-805 k, 826k


K298, Kaide, 


BY: Çöplük.

 
Ölçüler: KÇ.10cm.

Tanım: 2.5YR 6/8 tonlarındadır. Kilin hem kendi tortuları hem de yabancı katkı maddeleri iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır. Astar,2.5 YR 5/8  tonlarındadır.Kaidenin yüzeyi parlak ve sabunumsu bir kayganlıkta yapılırken alt kısmı mat bırakılmıştır.

Parçanın göbeğinde iki yiv arasındaki bant içinde V biçiminde çentik şeklinde baskı bezemeler bulunmaktadır. Tabanın üst tarafında bir sıra yiv vardır. Göbekte küçük dörtgen bir mühür bulunmaktadır. Mührün içinde sağdan sola EP yazmaktadır. 

K299,Kaide, 

BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.10,5cm.

Tanım: 2. 5YR 5/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir Mikalıdır.Astar,2.5YR5- 4/8 tonlarında ve sabunumsu kayganlıktadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmışlardır. Kaidenin altı mattır.

Kaide gövdeyle geniş bir açı ile birleşmektedir. Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir


K300, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.15cm.

Tanım: 5YR 5/8tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mikalıdır . Mikalıdır. 

Astar; 2.5YR 5-4/8 tonlarındadır.sabunumsu kayganlıktadır. Ç.d tekniğiyle yapılan astar parlak renklidir. Ancak kaidenin alt kısmında mattı.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir


K301,Kaide,

 
BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.15cm.

Tanım: 5YR 5/8tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır Astar,2.5YR 5-4/8 tonlarındadır.Sabunumsu kayganlıkta ve parlaklıkta yapılmıştır. Kaidenin altı mattır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır izleri görülür ancak yoğun değildir. 

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir.


K302, Kaide,

 
BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.7cm.

Tanım: 5YR  5/8tonlarındadır. İnce elenmiş ve mika katkılıdır.


Astar,2.5YR 5-4/8 tonlarındadır. Çd tekniğinde yapılmış, sabunumsu kayganlıktadır. Kaidenin altı mattır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir. Parçanın iç kısmında iç boş dörtgen formlu  bir baskı vardır.


K303, Kaide, 


BY: Çöplük.

 Ölçüler: KÇ.11cm.

Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mikalıdır Mikalıdır.Astar,2.5YR 5-4/8 tonlarındadır.sabunumsu kayganlıktadır. Kaidenin altı mattır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir.


K304, Kaide,


BY: Çöplük.


Ölçüler: KÇ.18cm.

Tanım: 5YR  5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. Astar,2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. D.Sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.


Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir. 


K305, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.8cm.
Tanım: 5YR 5/6 tonlarında ince elenmiş ve mikalıdır. Astar,2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Olasılıkla kalıp yapımı bir tabağın kaidesidir. Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir. 

K306,Kaide, 

BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.12cm.

Tanım: 2.5YR 6/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir. Mikalıdır.Astar,2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Halka biçiminde bir kaidedir.


K307 ,Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.8cm.
Tanım: 2.5YR 6/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. 2.5 YR 5/8  tonlarındaki astar, çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Olasılıkla kalıp yapımı tabaklara ait bir kaidedir. Kaide halka biçimlidir.

 Benzerleri:V. M. Leon, 1991, s.100, H22,24

 
K308,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.11cm.
Tanım: 2.5YR 5/8 tonlarındadır. Biraz daha kaba katkılıdır ve mikalıdır.flaky azdır. Astar,10 R 5/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir. Parçanın iç kısmında çentik şeklinde baskılarla yapılmış dairenin ortasında rozet baskısının ucu görülmektedir.


K309, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.8cm.

Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5 YR 4/8  tonlarındaki astar çift daldırma tekniğinde yapılmıştır Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

 
Tabak gövde ve kaide parçası ele geçmiştir. Ağız eksiktir. Yuvarlak dışa taşkın bir profille gövdeye geçilir. Gövde neredeyse kaidenin düz bir uzantısı gibi keskin bir eğimle kaideyle bağlanır. Kaidenin dış kenarları halka tipinde, iç kenarları  trapez biçiminde şekillendirilmiştir. Kalıp yapımı tabakların kalıp yapımı kaideleridir.


K310, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.10cm.

Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mikalıdır 2.5YR 5 /8  tonlarındadır. Parçanın dışında astar sabunumsu bir kayganlıkta ve parlaklıkta, içte ise mat renklidir.   


Kaidenin dış kenarları halka tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir.Parçanın iç kısmında göbekte çentikli bir daire parçasının izi bulunmaktadır. 


K311,Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.14cm.

Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır.2.5YR 5/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır izleri vardır.  Kaidenin altı mattır.


Olasılıkla bir tabağın gövde ve kaide parçasıdır. Ağız bandı ile gövdeyi birleştiren üçgen dışa çıkıntıdan sonra gövde kaideyle dik bir açıyla birleşmektedir. Gövdeye dönüşte yiv vardır. Kaidenin dış kenarı halka  tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir.  


K312, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.10cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır. 2.5YR 5 -4/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mattır.

Kaidenin dış kenarı alçak halka kaide tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir. Parçanın iç kısmında göbekte çentikli bir daire parçasının bir parçası görülebilmektedir. 


K313, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.12cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır.Hamurda flky özellikleri görülmektedir.  

Astar,2.5YR5 /8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mattır. Astarda astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır izleri görülmektedir. 

Kaide gövdeyle geniş bir açı ile birleşmektedir. Kaidenin dış kenarları halka tipinde iken iç kenarları konik olarak yapılmıştır.Parçanın iç kısmında göbekte iki sıra yivden oluşan bir daire bulunmaktadır. 


K314,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.11.5cm.
Tanım: 5YR 6/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mikalıdır. Astar,2.5YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mattır. 

Kaidenin dış kenarları halka  tipinde, iç kenarları  basamak biçiminde şekillendirilmiştir. Parçanın iç kısmında göbekte 2sıra çentikli bir daire vardır. 


K315, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.11cm.

Tanım: 2.5YR  5/8 tonlarındadır. Biraz daha kaba katkılıdır ve mikalıdır.flaky azdır. 10 R 5/8  tonlarındaki astar çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir. 


K316,Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.13cm.
Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve mika katkılıdır.2.5 YR4/8  tonlarındadır. .Sabunumsu bir parlaklıktadır.. Astarın üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarlar konik olarak yapılmışlardır. 


K317, Kaide,

 
BY: Çöplük.
 
Ölçüler: KÇ.11cm.
Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve mika katkılıdır. Astar,2.5 YR4/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Astarın üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur.

Kaidenin dış kenarları halka tipinde iken iç kenarlar konik olarak yapılmışlardır. 


K318, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.12cm.

Tanım: 5YR 5/6tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mikalıdır. Astar,2.5YR 5/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mattır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarlar konik olarak yapılmışlardır. 


K319,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.17cm.
Tanım: 10R 5/6tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir. 2.5 YR 5- 4/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Parçanın iç kısmı ve kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Kaidenin dış kenarları halka tipinde, iç kenarları basamak biçiminde şekillendirilmiştir.


K320,Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.12cm.

Tanım: 5YR 6/ 8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. 2.5 YR4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. Parçanın dış kısmında astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır izleri bulunmaktadır.

Gövde kaideyle geniş bir açıyla birleşmektedir. Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarlar konik olarak yapılmışlardır. Parçanın iç kısmında göbekte iki yivle oluşturulan bir bandın içerisi dikine çizgilerle doldurulmuş bir daire vardır. Bu dairenin üzerinde nokta biçimli daireler vardır. Ancak bu daireler düzenli devam etmemektedir. Tondodon gövdeye geçişte bir oluk vardır. 


K321, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.11cm.

Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kilin   kendi tortuları   iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır. Astar,2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır kaygan ve parlak olarak yapılmışlardır.Kaidenin altı mat bırakılmıştır.


Gövde kaideyle geniş bir açıyla birleşir ve gövde yuvarlak profillidir. Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarlar konik olarak yapılmışlardır. 


K322,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.12cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5YR 4/8  tonlarındaki astar çift daldırma tekniğinde yapılmıştır . Kaidenin dış yüzeyi parlak yapılırken alt yüzey mat bırakılmıştır. 

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarlar konik olarak yapılmışlardır. Parçanın göbek kısmında çentikli dairenin bir parçası görülebilmektedir. 


K323, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.16cm.

Tanım: 2. 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5YR5 /8  tonlarındadır. Parçanın iç kısmı sabunumsu kayganlıktadır. Parçanın dışı ve kaidenin alt kısmı mat bırakılmıştır.   

Kaide gövdeyle geniş bir açı ile birleşmektedir. 


Kaidenin dış kenarı alçak halka tipinde iken iç kenarları kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir. Parçanın iç kısmında göbekte çentikli bir daire bulunmaktadır. 


K324, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.23cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde, iç kenarlar konik olarak yapılmışlardır.


K325, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.8cm.

Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde yapılmıştır. Kaidenin iç kenarları konik biçimlidir.


K326,Kaide,

 
BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.24cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve parlaktır. Kaidenin altı mattır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarlar konik olarak yapılmışlardır. Parçanın göbek kısmında çentik şeklindeki baskılarla yapılmış bir daire vardır.  


K327,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.12cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.


Gövde kaideye yatay uzanmaktadır. Gövde hafif yuvarlak formludur. Dış kenar halka biçimindedir. İç kenarı ise kaidenin tabanına daha geniş bir koniklikle bağlanmıştır. Parçanın iç kısmında bir daire bulunmaktadır. 


K328, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.6.5cm.
Tanım:5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mattır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde, iç kenarları ise basamak şeklinde yapılmıştır. Kaidenin iç kısmında, içi rulet tekniğinde yapılmış baskı bezemelerle doldurulmuş bir bant bulunmaktadır. Bu bandın üstünde iki sıra daire bulunmaktadır.


K329, Kaide,


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.6.5cm.
Tanım: 10R 5/6 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve parlak 

ve kaygan bir yapıdadır. 2.5 YR 5- 4/8 tonlarındadır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 


Kaidenin dış kenarları halka, iç kısmında konik biçimlidir. Kabın iç kısmında (göbekte) konsantrik dairelerin ortasında çentik şeklindeki baskılarla yapılmış bir daire daha vardır. 


K330 ,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.9cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde, kaygan ve pürüzsüz olarak yapılmıştır Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde yapılmıştır. Kaidenin iç kenarları konik biçimlidir.


K331, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.10cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır 

2.5YR 4/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. Kaidenin altı mattır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarlar konik olarak yapılmışlardır. Parçanın göbek kısmında çentik şeklindeki baskılarla yapılmış bir daire vardır.  


K332, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.11cm.

Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır ve 2.5YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde  parlak olarak yapılmıştır. Kaidenin altı mattır.


Kaidenin dış kenarı halka tipinde, iç kenarları ise basamak şeklinde yapılmıştır. Kaidenin iç kısmında, içi rulet tekniğinde yapılmış baskı bezemelerle doldurulmuş bir bant bulunmaktadır. Bu bandın alt ve üst kısmı dairelerle çevrelenmiştir. 


K333,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.12cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır.2.5 YR 5-4/8  tonlarındaki astar çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde yapılmıştır. Kaidenin iç kenarları konik biçimlidir.


K334,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.13cm.
Tanım: 2.5YR 5/ 8 tonlarındadır . Kilin kendi tortuları  iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır.2.5 YR5- 4/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Ağız bandından gövdeye geçişin çok azı korunmuştur. Gövde keskin bir açıyla kaideye doğru inmektedir. Kaidenin dış kenarları halka biçimlidir. İç kenarları ise geniş iç bükey biçiminde yapılmıştır. Kabın iç kısmında  üçsıra daire bulunmaktadır.


K335, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.13cm.

Tanım: YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde parlak ve kaygan olarak yapılmıştır. Kaidenin altı mattır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde iken iç kenarlar konik olarak yapılmışlardır. Parçanın göbek kısmında çentik şeklindeki baskılarla yapılmış iki daire vardır.  


K336, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.4cm.
Tanım: 2.5YR 6/ 8 tonlarındadır Biraz daha kaba katkılıdır.Astar parçanın dış tarafında 2.5 YR 4/8, iç tarafında 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.


Gövde dönüşünün hemen altında bir oluk ve yiv vardır. Kaideyle yatay olarak birleşmektedir. Kaidenin dış kenarları alçak halka kaide tipinde iken iç kenarlar iç bükey profilli ve konik biçimlidir. Kabın iç kısmında çentik şeklindeki baskılarla yapılmış iki daire vardır.  


K337,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.8.5cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde yapılmıştır. Kaidenin iç kenarları konik biçimlidir. Kabın iç kısmında iki sıra yiv vardır.

K338, Kaide, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.13cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde yapılmıştır. Kaidenin iç kenarları, yüksek ve konik biçimlidir. Kabın iç kısmında iki sıra yiv vardır.


K339,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.21cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5 YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Kaidenin dış kenarı halka tipinde yapılmıştır. Kaidenin iç kenarları, konik biçimlidir. 

K340, Kaide, 

BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.13cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır.2.5 YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde, ince ve parlak olarak yapılmıştır .Olasılıkla kalıp yapımı bir tabağın kaidesidir. Alt kalıp üzerinde çok az bir kısmı korunmuş çentik baskı bezemeleri vardır. Konik gövdelidir. Kaidenin dış kenarları halka biçiminde, iç kenarları ise iç bükey yapılmıştır.


K341,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.15cm.
Tanım: YR 5/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir.2.5 YR 5-4/8 tonlarındadır.  Asta boya parlak ve pürüzsüz yapılmıştır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Kaide düz olarak yapılmıştır. Düz kaide, kabın ortasına doğru hafif bir şekilde yukarı doğru kaldırılmıştır. Kabın iç kısmında merkezde konsantrik daireler vardır.

Benzerleri: V.M.Leon,1991, s.105, Taf.161-H181, 184, 185, 187


K342, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.12cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir.2.5 YR 5-4/8 tonlarındadır.Kaidenin üst taraflarında astar parlak ve kaygan yapılmışken kaidenin altı mat bırakılmıştır


Gövde yuvarlakformlu olmalıdır. Kaideye çok keskin olmayan bir dönüşle dönülmektedir. Düz bir kaidedir ve kaidenin altında çark izleri görülmektedir. 


K343,  Kaide, 


BY: Çöplük.
 Ölçüler: KÇ. 8cm.
Tanım: 5YR 6/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. çd. tekniğinde ve sabunumsu bir kayganlıkta yapılmıştır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 


Düz biçimli kaide, kabın ortasına doğru yukarıya kaldırılmıştır. Kabın iç kısmında bir dairenin ucu görülmektedir. 


K344, Kaide,


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.14cm.
Tanım:5YR 6/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğiyle astar boya yapılmıştır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

Kaide düz biçimlidir. Ancak kaide, kabın ortasına doğru yukarı kaldırılmış sonra tekrar düz hale getirilmiştir. 


K345, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.16cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır.2.5 YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur.

Olasılıkla büyük bir kaba ait olan kaide düz biçimlidir. Kabın ortasına doğru biraz yukarı doğru kaldırılmıştır.Kabın iç kısmında iki sıra daire vardır.


K346, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.24cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır.2.5 YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur.

Kaide düz biçimlidir.


K347 ,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.15cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır. 2.5 YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır ve sabunumsudur.

Kaide düz biçimlidir. Kabın iç kısmında iki sıra daire vardır. 


K348, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.10.3cm.
Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındadır. İnce elenmiş mika katkılıdır.2.5 YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. Kaide düz biçimli yapılmıştır. Dış kenarları gövdeyle bir bütün halinde yapılmamıştır. Kalıp yapımı bir tabağın kaidesi olmalıdır.


K349, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.15cm.
Tanım: 5YR 6/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çd. sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Taban düz olarak yapılmıştır. 

Benzerleri: V.M.Leon, 1991, s 100,Taf. 128- H46


K350, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.10.5cm.
Tanım: 5YR 6/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir. 2.5 YR 5-4/8 tonlarında parlak yapılan astar, kaidenin altında mat bırakılmıştır. 


Olasılıkla küresel karınlı bir tabağın düz biçimli kaidesidir. Parçanın tondosunda göbekte üçsıra yiv vardır. 


K351, Kaide,

 
BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.24cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 


Gövdenin üst kısmı korunmamıştır. Ancak gövdenin kaideyle hafif konik olarak birleştiği görülmektedir. Kaide dönüşünden sonra kaidenin altında merkeze doğru bir eğim başlamaktadır


K352, Kaide,

 
BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.10cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. 2.5 YR 5-4/8 tonlarındadır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 


Gövdenin üst kısmı korunmamıştır. Ancak gövdenin kaideyle hafif konik olarak birleştiği görülmektedir. 


K353, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.18cm.

Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır ve kaidenin altı mat bırakılmıştır. 


Taban düz olarak yapılmıştır. Kabın iç kısmında ve tabanın alt kısmında daireler vardır.


K354, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.16cm.
Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır. 2.5 YR 4/8 tonlarındadır. Parçanın iç kısmında yüzey parlaktır. Altında ise mattır. 

Dış kenarları yuvarlatılmış, iç kenarlar konik biçimli yapılmıştır. Parçanın iç kısmında merkezde, tırnak ve yarım daire biçiminde baskı bezemelerle içleri doldurulmuş daireler bulunmaktadır. Bu kaide genellikle İtalyan sigillata etkili kalıp yapımı tabaklarda kullanılmıştır. 

Benzerleri: O.Waagé, 1948, s.187,Pl. X-LA1, 878k


K355, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.4cm.

Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır. 2.5 YR 4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır. Altında ise astar mat bırakılmıştır. 

Tabanın dış kenarları konik, iç kenarları ise merdiven biçiminde basamaklı olarak yapılmıştır. Gövde konik olarak kaideyle birleşmektedir. Kalıp yapımı tabaklarda görülmektedir. 

Benzerleri: V.M. Leon, 1991, s.100,Taf. 128- H46


K356, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.7.5cm.
Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır. 2.5 YR 4/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır. Altında ise mattır

Halka biçimli bir tabandır. Olasılıkla kalıp yapımı bir tabağa ait olmalıdır.Kabın iç kısmında iki sıra daire vardır. 

V.M.-Leon, age, s100,Taf.129-H51,52


K357, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.5.5cm.
Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır. 2.5 YR 4/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır.

Olasılıkla bir fincana ait olan taban halka biçiminde yapılmıştır.


K358, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.6cm.
Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır. 2.5 YR 4/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır.

Olasılıkla bir fincana ait olan taban halka biçiminde yapılmıştır. Tabanın alt kenarları düz olarak yapılmıştır. 


K359, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.8cm.

Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır. 2.5 YR 4/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır.

Olasılıkla bir kaseye ait olan taban yuvarlak biçimli yapılmıştır. İç kenarı köşeli olarak yapılmıştır.


K360, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.5.5cm.
Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve mikalıdır. 2.5 YR 4/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır.

Olasılıkla bir kaseye ait olan kaide halka biçimli yapılmıştır.


K361, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.6cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

Bir kaseye ait olmalıdır. Taban halka biçiminde yapılmıştır. Dış kenarları yuvarlatılmış, iç kenarları ise daha yüksek ve konik biçimli yapılmıştır. 


K362, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.7cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mikalıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış, kaygan ve parlaktır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

Bir kaseye ait olmalıdır. Konik biçimli gövdeden tabana bir yivle geçilmektedir.Taban halka şeklindedir. Ancak dış kenarlar hafif konik biçimli, iç kenarlar ise daha konik yapılmış ve yükseltilmiştir.


K363, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.6cm.
Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır.Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve mika katkılıdır.2.5 YR5-4/8 tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

Dış kenarı konik biçimlidir. İç kenarı konik olarak yükseltilmiştir ve üzerinde keskin bir yiv bulunmaktadır. Alt kenarları düzdür.kaidenin göbeğindesu damlası şeklinde bir bezeme vardır. 

Benzerleri: V.M.Leon, age, s.103,Taf.145-H109


K364, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.6cm.
Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mika katkılıdır.2.5 YR 5/8  tonlarındadır Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

Kalıp yapımı büyük ölçülü bir kaseye ait olmalıdır. Kaidesi de kalıp yapımıdır. Kaidenin dış kenarları boğum boğum yapılmıştır. İç kenar, konik şeklindedir ve üzerinde keskin bir oluk bulunmaktadır. 


K365, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.5cm.
Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mika katkılıdır.2.5 YR5 /8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır.

Konik gövde kaideyle keskin bir yivle birleşmektedir. Kaidenin dış kenarları konik olarak iner ve üzerinde iki sıra yiv vardır. İç kenarında ise iç bükey profilli geniş bir oluk vardır. Göbekte su damlası şeklinde bir bezeme vardır. 


K366,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.5.5cm.
Tanım: 5YR  6/6 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mika katkılıdır.2.5 YR5-4 /8  tonlarındadır. Kaygan ve parlak yapılan astar, kaidenin alt kısmında mat bırakılmıştır.

Dış kenarlar konik olarak inmektedir. İç kenarlar trapez biçimli inmektedir. Kaidenin alt kısmında göbekte su damlası şeklinde bir bezeme vardır.


K367, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.5.5cm.
Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır. İnce elenmiş ve mika katkılıdır.2.5 YR5/8  tonlarındadır. Çd. sabunumsudur. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

Dış kenarlar konik, iç kenarlar trapez biçimlidir. Kaidenin alt kısmında göbekte su damlası şeklinde bir bezeme vardır.


K368 , Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.5.5cm.
Tanım: 5YR  5/8 tonlarındadır. Kaba katkılı ve mika katkılıdır.2.5 YR5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır.

Kaidenin dış kenarları konik biçimlidir ve üst kısmında bir oluk vardır. Alt kenar düz ve geniştir. İç kenar üzerinde yivler vardır. Merkezde su damlası şeklinde bir bezeme vardır.


K369,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.3.5cm.
Tanım: 2.5YR  5/8 tonlarındadır. Kaba katkılı ve mika katkılıdır.2.5 YR5-4/8  tonlarındadır. Ç.d tekniğinde yapılmış ve sabunumsudur.

Kaidenin dış kenarları konik biçimlidir İç kenar iç bükey profillidir. 


K370 ,Kaide, 


BY: Çöplük

Ölçüler: KÇ.4.5cm.
Tanım: 5YR  6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve mika katkılıdır. 2.5 YR5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. Astar boya, parçanın üzerinden yer yer dökülmüştür. 


Kaidenin hem dış hem de iç kenarları köşeli ve yüksek  olarak yapılmıştır. Kaidenin alt kısmında merkezde su damlası şeklinde bir bezeme vardır.


K371, Kaide,

 
BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.5cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındaki hamur, ince elenmiş ve mikalıdır. Astar boya ise, 2.5 YR 5-4/8 tonlarında, parlak olarak yapılmıştır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

Bir kaseye ait olmalıdır. Kaidenin hem dış hem de iç kenarları konik biçimde ve yüksek olarak yapılmıştır 


K372, Kaide, 


BY: Çöplük.
 Ölçüler: KÇ.4.5cm.
Tanım: 5YR  6/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı ve mika katkılıdır. Astar, 2.5 YR5-4/8  tonlarında ve ç.d tekniğiyle parlak olarak yapılmışlardır. 

 Kaidenin dış kenarı köşeli, iç kenarı konik  olarak yapılmıştır. Merkezde su damlası şeklinde bir bezeme vardır.


K373, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.6cm.
Tanım:  Hamur,2.5YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve mika katkılıdır. Astar, 2.5 YR5/8 tonlarında,  Ç.d tekniğiyle yapılmıştır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

Kalıp yapımı büyük ölçülü bir kaseye ait olmalıdır. Kaidesi de kalıp yapımıdır. Kaidenin dış kenarları boğum boğum yapılmıştır. İç kenar, konik şeklindedir ve üzerinde keskin bir oluk bulunmaktadır. 


K374, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.4.5cm.
Tanım: Hamur,5YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve mika katkılıdır. Astar, 2.5 YR5/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

 Kaidenin dış kenarı konik biçimlidir. İç kenarı konik biçimlidir ve alt kenarla keskin bir dönüş yaparak birleşir.


K375, Kaide,


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 5cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarındaki hamur, ince elenmiş ve mikalıdır. 2.5 YR 5-4/8  tonlarındadır. Çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

Bir kaseye ait olmalıdır. Taban halka biçiminde yapılmıştır. Dış kenarları yuvarlatılmış, iç kenarları ise daha yüksek ve konik biçimli yapılmıştır. 


K376, Kaide, 


BY: Çöplük.
 Ölçüler: KÇ.5cm.
Tanım: Hamur,25YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve mikalıdır. Astar ise, 2.5 YR 4/8  tonlarında ve kaygan ve parlak yapılmıştır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

Bir kaseye ait olmalıdır. Kaidenin dış kenarı koniktir ve uç kısmına doğru yuvarlatılmıştır. İç kenarları trapez biçimli konik olarak yükselmektedir.  


K377 ,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.6 cm.
Tanım: 2.5YR 5/8 tonlarındaki hamur, ince elenmiş ve mikalıdır. 2.5 YR 4/8  tonlarındadır. Ç.d tekniğinde yapılmış ve sabunumsu bir kayganlıktadır. Kaidenin altı mat bırakılmıştır. 

Dış kenarı iç bükey profilli yapılmıştır. 


K378, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.4 cm.
Tanım: 5YR 6/6 tonlarında, dinlendirilmiş ve arındırılmış hamurludur. 2.5YR 5/8 tonlarındaki astar çift daldırma tekniğinde,pürüzsüz ve parlak olarak yapılmıştır. 


Amorf parça olasılıkla açık bir kabın tondosuna ait bir parçadır. Parça üzerinde dörtgen formlu isim baskılı bir mühür bulunmaktadır. Mühürde AIN / COY yazmaktadır.

 Diğer yerleşimlerde bu isimde bir baskı bulunmamıştır.


K379,İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.7 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında, ince elenmiş ve iyi pişmiştir. Astar boyası 2.5YR4/8 tonlarında, parlak olarak yapılmıştır. 

Tabağa ait halka biçiminde kaide parçasıdır. Tabağın tondosunda bir dairenin ortasına yapılmış isim baskılı dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Ancak mühürde sadece A harfi okunabilmektedir.


K380,İsim Baskılı Kaide, 

BY: Çöplük.


Ölçüler: KÇ.4.5cm.
Tanım: 5YR 6/8 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar Boya 2.5 YR 5/8 tonlarındadır.


Bir kasenin gövde parçası ve kaidesidir. Kase, küresel gövdeli ve düz diplidir. Kasenin iç kısmında göbekte, bir dairenin ortasında dörtgen formlu bir mühür baskısı bulunmaktadır. Mühür üzerinde  yazmaktadır.

Benzerleri: Bu isimdeki baskılar, Alexandria, Olbia, Athenian Agora, Kerch, Bubastis, Priene ve Samos yerleşimle rinde bulunmuştur. J.Iliffe,1936, s.29


K381, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.4 cm.
Tanım: 2.5 YR 6/4 tonlarında, ince elenmiş ve mika katkılıdır. Astar boya 2.5 YR 4/6 tonlarında, çift daldırma tekniğinde yapılmış ve parlaktır. Çan biçimli olarak adlandırılan fincan tipinde yapılmıştır.


Fincanın iç kısmında, göbekte dörtgen formlu bir isim baskısı bulunmuştur. Baskıda  yazmaktadır.


K382, İsim Baskılı Kaide,


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.4,6 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/6 tonlarında, dinlendirilmiş ve arındırılmıştır. Astar boya 2.5 YR 4/8 tonlarındadır.


Olasılıkla bir kasedir. Gövdesinin bir kısmı ve alçak halka kaidesinin tümü korunmuştur. Gövde küresel biçimlidir. Kaidenin iç ve dış kenarları konik biçimlidir. Kabın iç kısmında merkezde, içinde  yazan dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır.


K383, İsim Baskılı Amorf Parça , 


BY: Çöplük.,
 


Ölçüler: KÇ.5.5 cm.

Tanım: 5YR 5/6 tonlarındaki hamur, mika kum katkılıdır. Astar boya ise 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. 


Açık bir kabın tondo kısmının merkezine ait bir parça olmalıdır. Parçanın iç kısmında konsantrik dairelerin ortasında içinde, yazılı, dörtgen formlu bir parça bulunmaktadır.


K384, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.,



Ölçüler: KÇ.9 cm.
Tanım: 5YR 6/6 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 4/8 tonlarında, çd tekniğinde yapılmış  

Hafif dışa çekik ağızlıdır. Hafif iç bükey formlu gövde dışa doğru bombeli bir çıkıntıdan sonra kaideyle içe doğru eğik bir açıyla birleşir. Halka  kaidelidir. Ağız üzerinde ve dışa doğru bombeli çıkıntı üzerinde çentik bezemesi vardır. Tondonun merkezinde konsantrik dairelerin ortasında isim baskılı bir mühür bulunmaktadır. Ancak mührün üzerindeki yazılardan bazıları silinmiştir. ./PON yazmaktadır. Olasılıkla parça üzerinde, OPON yazmaktadır.


K386,İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.6 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar, 2.5 YR 5/8 tonlarındadır.

Halka kaidenin dış kenarları düz, kabın alt kısmı ile dışa doğru açılarak birleşmektedir. Olasılıkla küresel karınlı bir kasenin gövdesine ait kısmının çok azı korunmuştur. Kabın göbek kısmında, konsantrik dairelerin ortasında, dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Mühürde, ismi yazmaktadır.

Benzerleri: J.Iliffe, 1936, s. 29 vd.


K387, İsim Baskılı Kaide,

 
BY: Çöplük., 

Ölçüler:  AÇ. 16, KÇ.11 cm.
Tanım: 5YR 6/6 tonlarında, mikalı ve ince elenmiştir. Astar boya 2,5 YR 5/8 tonlarındadır.

Gövde ağızdan sonra keskin bir dönüş yapıp, çan biçiminde daralarak alçak halka kaideyle birleşmektedir. Kasenin iç kısmında iki sıra yivin ortasında dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Bu mühür oldukça aşınmasına rağmen üzerinde OP/.. harfleri okunabilmektedir. Olasılıkla mühürde OPON yazmaktadır


K388 ,İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.7 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında, mika ve kum katkılıdır.2.5 YR 5/8 tonlarında, parlak ve kaygan olarak yapılmıştır. 

Halka kaidenin dış kenarları bombeli olarak yapılmıştır. İç kenarlar ise konik biçimlidir. Olasılıkla küresel karınlı bir kasenin gövdesine ait kısmının çok azı korunmuştur. Kabın göbek kısmında, konsantrik dairelerin ortasında, oval biçimli  bir mühür bulunmaktadır. Mühürde, ismi yazmaktadır.


K389, İsim Baskılı Kaide

 
BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.8 cm.
Tanım: 2,5 YR6/6 tonlarında, ince elenmiş ve mika katkılıdır. Astar boya, 2,5 YR 4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğiyle yapılmıştır ve sabunumsu bir kayganlıkta ve parlaklıkta yapılmıştır.


Kaidenin iç kısmındaki kenarları konik biçiminde açılarak gövde ile birleşmektedir. Parçanın iç kısmında göbekte, bir dairenin ortasında dörtgen formlu bir mührün parçası görülmektedir. Mührün kalan parçası üzerinde . . / OY, harfleri okunmaktadır. 


K390, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.8 cm.
Tanım: 5YR5/4 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya,2.5 YR4/8 tonlarında ve çift daldırma boya tekniğinde yapılmıştır. Kaide düz tiptedir. Parçanın iç kısmında göbekte, dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Mühürde, A/ yazmaktadır.


Benzerleri: Bergama’dan bulunmuş bir kasede de aynı isimli bir baskı bulunmaktadır.Tarsus’ ta bulunmuş bir parça üzerinde C yazmaktadır. Iliffe’nin kitabında, bütün bu yerleşimlerden bulunan bu isimdeki baskılar Grup İ kapsamında değerlendirilmişlerdir. Iliffe, 1936, s. 8, 30 


K391, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.7 cm.
Tanım: 5YR 6/6 tonlarında, kum ve mika katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 4/8 tonlarında ve parlak yapılmıştır. 


Açık bir kabın tondosuna ait bir parçadır. Parçanın iç kısmında, olasılıkla kabın merkezinde dörtgen bir mühür vardır. Bu mührün içerisinde, HM/ EPOC yazmaktadır. 


K392, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

 Ölçüler: KÇ.11 cm.
Tanım: 2.5 YR 5/8 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 4/8 tonlarında,  çift daldırma tekniğiyle yapılmıştır.

Olasılıkla açık bir kabın halka dip biçimindeki kaidesi parçasıdır. Parçanın iç kısmında iki sıra konsantrik dairenin ortasında içinde  / OIA yazılı dörtgen formlu bir baskı bulunmaktadır. 

Diğer yerleşimlerde bu isimde bir baskı bulunamamıştır.


K393, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.6.5 cm.
Tanım: 5YR5/4 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR4/8 tonlarındadır. Kaidenin dış kenarları oldukça tahrip olmuştur. Parçanın iç kısmında göbekte, dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Mühürde, A/ yazmaktadır.

Benzerleri: Bergama’dan bulunmuş bir kasede de aynı isimli bir baskı bulunmaktadır.Tarsus’ ta bulunmuş bir parça üzerinde C yazmaktadır. Iliffe’nin kitabında, bütün bu yerleşimlerden bulunan bu isimdeki baskılar Grup İ kapsamında değerlendirilmişlerdir. Iliffe, 1936, s. 8, 30 


K394, İsim Baskılı Kaide,


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ. Amorf Parça
Tanım: Hamur, 5YR6/8 tonlarında, mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar boya, 2.5 YR 4/8 tonlarında, sabunumsu bir kayganlıkta yapılmıştır. Amorf parça  olasılıkla açık bir kabın kaidesine ait olmalıdır. Kabın iç kısmında, merkezde dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Bu mührün içerisinde, EPM/ H   C ismi yazmaktadır.

Benzerleri: Bu isimde baskılar, iliffe’nin gruplandırılmasına göre İ grubu dahilindedir ve Augustus dönemine tarihlendirilmektedir. Iliffe1936, s. 31


K395,İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.7cm.
Tanım:10YR 5/8 tonlarındaki hamur, mika ve kum  katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarında çift daldırma tekniğinde yapılmıştır 

Alçak halka kaide olasılıkla açık bir kaba aittir. Parçanın iç kısmında göbekte dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Bu mührün üzerinde ERC / MH  yazmaktadır. 

Olasılıkla bu isim EPMHC’ dir. Usta, çerçevenin içine sığdırabilmek amacıyla C harfini üst tarafa yazmıştır. 


Benzerleri: Iliffe,1936 ,31.Tralleis buluntusunda olduğu gibi C harfinin üstte yazıldığı örnekler bulunmamıştır


K396, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.5.5cm.
Tanım:2.5 YR 6/8 tonlarında, mika katkılıdır ve ince elenmiştir. Astar boya, 10 R4/8 tonlarında pürüzsüz ve kaliteli yapılmıştır. 

Hafif içe çekik ağızlıdır.Sığ gövde, kaideyle içe doğru keskin olmayan bir açıyla birleşir. Alçak halka kaidenin dış kenarları kısa yapılmışken iç kenarları yükseltilerek yapılmıştır ve konik biçimlidir.sığ kasenin tondosunda rulet tekniğinde yapılmış bir daire, göbek kısmında ayak biçimli bir mühür baskı vardır. Bu baskının içerisinde çömlekçi ismi vardır. –PMHO yazmaktadır.
Olasılıkla bu baskıda yer alan isim EPMHC olmalıdır. 

K397, İsim Baskılı Kaide, 

BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ. 5.4cm
Tanım:5YR 6/ 6 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarındadır.

Olasılıkla açık bir kabın alçak halka kaidesidir. Kaidenin iç kısmında, içinde P/MHC yazan dörtgen formlu bir mühür vardır.


K398, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.
 
Ölçüler: KÇ.7cm.
Tanım:2.5 YR 7/8 tonlarında, kum ve mika katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğiyle yapılmıştır.


Açık bir kabın halka biçimli kaidesidir. Parçanın iç kısmında, dörtgen formlu isim baskılı bir mühür bulunmaktadır. Mührün üzerinde  P/MHC yazmaktadır.


Benzerleri:Bu isimde basılmış baskılara , Alexandria, Antiochia, Tarsus, Athens Keramaikos, Priene,S.Russia, Puteoli, Jerash yerleşimlerinde bulunmuştur. Iliffeye göre bu usta yoğun olarak Augustus döneminde üretimde bulunmuştur. Iliffe, 1936,s. 31  


K399, İsim Baskılı - Kaide,


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.Amorf parça 
Tanım:5YR 5/8 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya 10R 4/8 tonlarında, çift daldırma tekniğiyle yapılmıştır.

Açık bir kabın amorf kaide parçasıdır. Kabın iç kısmında, merkezde bir daire ve bu dairenin ortasında içinde, EP/  MHC yazılı dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Mühür oldukça siliktir. Bunun sebebi de mührün kalıbının çok sık kullanılmasından dolayı aşınmış olmasıdır. 


K400, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.5.2cm.
Tanım:2.5 YR 6/8 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarındadır.

 
Açık bir kabın alçak halka kaidesidir. Kaidenin dış kenarları konik biçimlidir. İç kenarları ise daha yayvan konik biçimlidir. Kabın iç kısmında merkezde, dörtgen bir baskı bulunmaktadır. Baskı üzerinde, yazmaktadır.


Benzerleri: Atina agorasında bulunmuş küçük bir fincan üzerinde baskısı bulunmuştur. Iliffe, 1936, s.33


K401, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.,


Ölçüler: KÇ.6cm.
Tanım:5 YR 6/6 tonlarında, mika ve kum katkılı, orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya, 10 R5/8 tonlarındadır. 


Olasılıkla açık bir kabın kaide parçasıdır. Parçanın iç kısmında göbekte dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Mühürde, C yazmaktadır.


Benzerleri:Iliffe bu ustayı, grup i kapsamına almıştır. Ustanın baskısına, Alexandria, Antiochia,Samaria   , Olbia ve Ephesos yerleşimlerinde rastlanmıştır. Iliffe, 1936, s.34 vd.


K403, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.,


Ölçüler: KÇ.4.5cm.

Tanım:2.5 YR 6/6 tonlarında mika ve kum katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarındadır.


Olasılıkla açık bir kabın düz biçimli dibidir. Parçanın iç kısmında, dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Ancak bu baskının bir kısmı korunmuştur. Mührün üzerinde  yazmaktadır. Tralleis buluntusu üzerinde  yazmaktadır. 

Benzerleri: Iliffe bu baskıyı grup i kapsamında, M.S 1 yy’a tarihlendirmiştir. Bu isim, Priene, Ephesus ve Olbia yerleşimlerinde bulunmuştur. Ayrıca Athena Keramaikos mezarlığında ve Alexandria’da bu ustanın baskıları bulunmuştur. Iliffe, 1936, s.35


K404, İsim Baskılı Kaide,

 
BY: Çöplük.,


Ölçüler: KÇ.6.5cm.

Tanım:2.5 YR 6/8 tonlarında, mika ve kum katkılı, iyi pişmiştir. Astar boya, 10R 5/8 tonlarında, çift daldırma tekniğiyle yapılmıştır


Olasılıkla açık bir kaba ait olan alçak halka kaidedir. Kaidenin iç kısmında, dörtgen formlu isim baskılı bir mühür bulunmaktadır. İsmin üstteki hecesi soldan sağa alttaki hecesi sağdan sola basılmıştır. MAR/ COK yazmaktadır.


K405, İsim Baskılı Kaide,


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.7.5cm.
Tanım:5YR 6/6 tonlarında, mika ve kum katkılı iyi derecede pişmiştir. Astar boya, 2.5 YR5/8 tonlarındadır. 


Olasılıkla açık bir kabın düz dibidir. Parçanın iç kısmında göbekte, üçsıra konsantrik dairenin ortasında, dörtgen formlu isim baskılı bir mühür bulunmaktadır. Ancak bu mührün sadece uç kısmı korunmuştur.  Baskı üzerinde, AP/ KO harfleri korunmuştur. Olasılıkla bu baskı üzerinde, MAP/ KOY yazmaktadır. 

Bu isimde baskılar,Antiochia ve Londra Müzesindeki parçalar üzerinde bulunmuştur.


K406, İsim Baskılı Kaide,

 
BY: Çöplük.,


Ölçüler: KÇ.6.5cm.

Tanım:5YR 6/6 tonlarındaki hamur, mika, kum katkılıdır ve orta derecede iyi pişmiştir. Astar, 2.5 YR 4/8 tonlarında ve parlak olarak yapılmıştır.


Dışa çekik ağızlı, konik gövdeli düz diplidir. Kasenin gövdesinin ve kaidesinin büyük bir kısmı kırıktır. Kabın iç kısmında merkezde, dörtgen formlu, bir kısmı korunmuş isim baskılı mühür bulunmaktadır. Mührün görünen kısmında .AP/ OY yazmaktadır.Tralleis buluntusu üzerindeki isim olasılıkla, MAP/ KOY

 olmalıdır. 


Benzerleri:Bu isimde baskılar, Antiokhia ve Londra Müzesinde bulunan (Cat.No. 29.94) eserler üzerinde görülmüştür. Ililffe, 1936, s.36


K406, 
İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.13cm.
Tanım:5YR 6/6 tonlarındadır. Mika, kum katkılıdır ve orta derecede iyi pişmiştir. Astar, 2.5 YR 4/8 tonlarında ve çift daldırma tekniğinde yapılmıştır. 


Olasılıkla bir tabağa ait düz diptir.Kaidenin iç kısmında konsantrik daire demetleri vardır. Bu dairelerin ortasında  O / KO harfleri okunabilmektedir.


K407, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ. 10cm.

Tanım:2,5 YR5/8 tonlarında, mika kum ve taşçık katkılıdır. 

Açık bir kabın kaide parçasıdır ve parçanın göbek kısmında ayak biçiminde isim baskılı bir mühür vardır. Mühürde, MAPCVS yazmaktadır

Benzerleri: G.Gal’den bulunmuş bir parça üzerinde bu isim baskısına rastlanmıştır. Bu kap, Flavianlar dönemine tarihlendirilmişlerdir. Iliffe, 1936, s.39.Atina Agorasında da bu isimde bir baskı bulunmuştur. 


K408, İsim Baskılı Kaide,


BY: Çöplük.,


Ölçüler: KÇ. 14 cm.

Tanım:2.5 YR 6/6 tonlarında, dinlendirilmiş ve arındırılmıştır. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarında, kaygan ve parlak olarak yapılmıştır.


Olasılıkla açık bir kabın tondosunun merkezine ait bir parçadır. Parçanın üzerinde, dörtgen formlu isim baskılı bir mühür bulunmaktadır. Ancak mührün tümü korunmamıştır. Mührün üzerinde, .  /TOC yazmaktadır. 

Bu isimde baskılar, Arretine ve Alexandria yerleşimlerinde bulunmuştur.


K409, İsim Baskılı Kaide,


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ.4cm. 
Tanım:2.5 YR 6/6 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. 


Halka kaidenin alt kenarları yere düz olarak basmaktadır. İç kenarları ise, yukarıya doğru açılarak yükselmektedir. Dış kenarları ise konik biçimindedir. Parçanın iç kısmında ise, göbekte dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Bu mührün içerisinde, MAT/  ismi yazmaktadır. 


K410, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ. 7cm.
Tanım:2.5 YR 5/8 tonlarında, mika katkılı ince elenmiş ve arındırılmıştır. Astar boya 2.5 YR 4/8 tonlarındadır. 

Olasılıkla açık bir kabın halka biçimdeki kaidesidir. Kaidenin iç kısmındaki  kenarları konik biçimli yükselmektedir. Dış kenarları ise düz biçimlidir. Kaide gövdeyle düz bir olukla birleşmektedir. Tondosunda ise, konsantrik dairelerin ortasında dörtgen formlu bir isim baskısı bulunmaktadır. Mührün içerisinde,  yazmaktadır. 

Benzerleri: Zahn,1904,436-150; J.Iliffe, 1936,s.43.


K411, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler: KÇ. 5.5cm.
 
Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır. Astar boya, parçanın iç kısmında 2.5 YR 4/4 tonlarında, dış tarafında 10R 5/8 tonlarındadır. 


İçe çekik ağızlı dudak gövdeyle keskin bir dönüşle birleşmektedir.sığ gövde, konik biçimde inerek düz kaideyle birleşir. Parçanın iç kısmında, içi dikine çizgilerle doldurulmuş bir dairenin ortasında büyük bir kısmı kırılmış isim baskılı bir mühür vardır. Mühürde sadece PO harfleri okunabilmektedir. 


Bu baskı, hem Latince hem de Grekçe olarak yerleşimlerde bulunmuş POSIDONIVS ve    ismi olabilir. Tralleis buluntusu üzerindeki harflerden dolayı Latince yazılmış olmalıdır. 


K412,İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 8cm.
Tanım: 5YR, 6/6 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. 


Açık bir kabın kaide parçasıdır.Halka kaide parçasının iç kısmında, konsantrik bir dairenin ortasında dörtgen formlu bir isim baskısı bulunmaktadır. Ancak baskının tümü korunmamıştır.Sağlam kısmında, TV/  XHO  yazmaktadır. 

 Benzerleri: E.Unterkircher, 1996, s 202, V.M.Leon, 1991, s.104, H 160,164,169


K413, İsim Baskılı Kaide,


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. Amorf
Tanım: 2.5 YR 6.7/8 tonlarında, mika kum katkılıdır. Astar Boya 2.5 YR 5/8 tonlarında çift daldırma tekniğiyle yapılmıştır. 
Açık bir kabın olasılıkla tondosuna ait bir parçadır. Parça üzerinde dörtgen formlu isim baskılı bir mühür bulunmaktadır. Ancak mührün bir kısmı tahrip olmuştur. Üzerinde,  yazmaktadır. 

Benzerleri: Bu isimde baskı başka hiçbir yerleşimde bulunmamıştır. Bu usta, Tralleis’in yerel ustalarından olmalıdır. 


K414, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 4.4cm.
Tanım:5 YR 6/8 tonlarında, mika ve kum  katkılıdır. Astar boya 10R 5/8 tonlarında, parlak ve kaygan yapılmıştır.


Düz ağızlı, hafif küresel karınlı düz dipli bir fincandır. Ancak fincanın gövdesinin büyük bir kısmı kırıktır. Kabın iç kısmında göbekte dörtgen formlu isim baskılı bir mühür vardır. Mührün kalıbı çok kullanılmasından dolayı aşınmıştır. Bu yüzden ismin sadece XA harfleri çıkmıştır. Harfler olasılıkla XAPIC ismine ait olmalıdır. 

Benzerleri: Bu isim, iliffe’nin gruplandırmasında Augustus dönemine tarihlendirilmiştir. Alexandria, Rihanie, Antioch, Tarsus,Samoz yerleşimlerinde bu ustanın isim baskısı bulunmuştur. Iliffe, 1936, s.49.


K415, İsim Baskılı Kaide,


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 4.5cm.
Tanım: 2.5 YR 6/6 tonlarında, dinlendirilmiş ve arındırılmıştır. Astar boya 2.5 YR 5/8 tonlarında, ç.d tekniğinde yapılmıştır

Halka biçimli kaidedir. Kaidenin iç kenarları göbeğe doğru konik olarak yükselmektedir. Kaidenin dış kenarları ise, konik olarak yükselmektedir. Parçanın iç kısmında ise, içinde XAPIC yazan dörtgen formlu bir baskı bulunmaktadır. 


K416, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 6.88cm.
Tanım:2.5 YR 5/8 tonlarında, dinlendirilmiş ve arındırılmıştır. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. 


Açık bir kabın alçak halka kaide tipinde kaidesidir. Dış kenarları düz, iç kenarları konik biçimli yükselmektedir. Parçanın iç kısmında, göbekte çentiklerle yapılmış bir daire ve bu dairenin ortasında içinde XAPI baskısı bulunan dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Olasılıkla mührün basıldığı kalıbın  bir kısmı kırılmış olmalıdır ki bu yüzden ismin bir kısmı çıkmamıştır. 


K417, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 4.5cm.
Tanım: 2.5 YR 6/6 tonlarında, dinlendirilmiş ve arındırılmıştır. Astar boya 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. 


Halka biçimli bir kaidedir. Kaidenin iç kenarları göbeğe doğru konik olarak yükselmektedir. Kaidenin dış kenarları ise, konik olarak yükselmektedir. Parçanın iç kısmında ise, içinde XAPIC yazan dörtgen formlu bir baskı bulunmaktadır. 


K418, Grafitolu Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 18 cm.
Tanım: 2,5 YR 6/8 tonlarında, ince elenmiş ve iyi pişmiştir. Astar boya 2,5 YR 5/8 tonlarındadır. 

Olasılıkla bir kaseye ait olan amorf bir parçanın üzerine kazıma tekniği ile yapılmıştır. Grafiti üzerinde yazmaktadır. 


K419, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.7cm.
Tanım:2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Dinlendirilmiş ve arındırılmış hamur iyi pişmiştir. Astar boya, parçanın iç kısmında 2.5 YR, 4/5 tonlarındadır. Parçanın dış kısmında ise Astar boya, 2,5 YR 4/6 tonlarındadır.  

Halka kaidenin dış kenarında bir oluk bulunmaktadır. Açık bir kaba ait olan kaidenin iç kısmında yuvarlak formlu isim baskılı bir mühür bulunmaktadır. Mührün içerisinde, ismin etrafı bir çelenkle çevrelenmiştir.Baskıda, SER/ ENI  ismi yazmaktadır. 

Benzerleri: Alexandria (mus.no. 22954)’da bu isimde bir baskı bulunmuştur. Antiochia’da ise  23’ün dahilinde olan bir parça üzerinde SER baskısı bulunmuştur Iliffe, 1936, s.43. 


K419, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 6 cm.

Tanım: 2,5 YR 6/8 tonlarında, az mika ve kum katkılıdır. Astar boya 10R 5/8 tonlarındadır ve fihrins yoktur. 

Açık bir kabın alçak halka kaidesidir. Kaidenin dış kenarları omurgalı

yapılmışlardır. Göbekte dörtgen formlu bir  baskının ucu görülmektedir. Baskıda, CO harfleri okunabilmektedir.


K420, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 3.5cm.
Tanım: 5YR 5/8 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya, 10R 6/8 tonlarındadır. 


Kaidenin dış kenarları yuvarlatılmışken iç kenarları konik biçimli yapılmıştır.Kabın iç kısmında göbekte dörtgen formlu bir mührün içerisine yan yana üç daire basılmıştır.


K421, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 8cm.
Tanım: 2.5 YR 6/6 tonlarında, dinlendirilmiş ve arındırılmıştır. Astar boya 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Olasılıkla bir tabağa ait düz biçimli kaidedir.Ortasında içi boş bırakılmış ayak biçimli baskı bulunmaktadır.


K422, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 6.5cm.
Tanım: 5 YR 5/8 tonlarında, mika  katkılı, dinlendirilmiş ve arıtılmıştır. Astar boya 10YR 5/8 tonlarındadır. Açık bir kabın halka kaidesidir. Gövdeyle kaidenin birleşme yerinde ince bir yiv bulunmaktadır. Küresel karınlı bir kaseye ait olan kaidenin iç kısmında göbekte, dörtgen formlu bir mühür bulunmaktadır. Mührün üzerindeki isim okunamamıştır.


K423, İsim Baskılı Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 4cm.
Tanım: 5 YR 5/8 tonlarında, mika  katkılı, dinlendirilmiş ve arıtılmıştır. Astar boya 10YR 5/8 tonlarında, parlak olarak yapılmıştır.  

Olasılıkla kalıp yapımı bir tabağa ait olan halka biçimli bir kaidedir. Kabın iç kısmında içi boş bırakılmış dörtgen mühürler bulunmaktadır. 
ES-B2

 
K424, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler:  AÇ. 16, KÇ. 13cm.
Tanım:5YR  5/8 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır.2.5 YR5-4 /8  tonlarındadır. Astar boya fırça ile sürülmüştür ve parlaktır.

Düz ağızlı, konik gövdeli ve düz tabanlı tabaktır.


Benzerleri: Meriç, 2003, s.53, Taf.24-K242-a; V.M.Leon, 1991, s.105, Taf.159-H184; M. Kenrick, 1985, s.254, fig.46, Nr. B360.


K425, Tabak ağız Parçası,


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 14, KÇ. 11.5cm.
 
Tanım:5YR 6/8 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır.Parçanın cidarında pişmeden kaynaklanan flaky tabaklar görülmektedir. 2.5 YR 4 /8  tonlarındaki astar boya fırça ile sürülmüştür ve parlaktır. 

Düz ağızlı, konik gövdeli ve düz tabanlı tabaktır.


K426, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 16, 

Tanım:5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır.Mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR 5/8 tonlarındadır.sabunumsu kayganlıktadır.Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. Fırçayla sürülmüştür.

Ağız düz olarak yapılmıştır. Ağız bandı dışa doğru hafif eğimli uzanmaktadır.


K427,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 9 

Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır.2.5 YR6-5 /8  tonlarındadır. Mattır. Astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. 

Düz ağızlıdır.Hafif yuvarlak gövdelidir. Gövde üzerinde kaba sonradan eklenmiş kulp gövde üzerindedir.


K428,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük,
Ölçüler: AÇ. 16

Tanım: 5YR  5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. 2.5 YR5-4 /8  tonlarındadır, sabunumsudur. Astar fırçayla sürülmüştür. 

Düz ağızlıdır.Hafif yuvarlak gövdelidir. Gövde üzerinde kaba sonradan eklenmiş kulp yatakları görülmektedir.


K429, Tabak ağız Parçası


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 18 

Tanım: 2. 5YR  5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. 2.5 YR6-5 /8 tonlarındadır mattır. Astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. 

Düz ağızlıdır.Hafif yuvarlak gövdelidir. Gövde üzerinde kaba sonradan eklenmiş kulp yatakları gövde üzerinde görülmektedir.


K430,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler:  AÇ. 18

Tanım:5YR 5/6 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve kaba katkılıdır.Mikalıdır ve flaky vardır.2.5YR 6/8 tonlarındadır. Mattır. Parçanın üzerinde perdah izleri görülmektedir.

Ağız kenarı düz, gövde düz biçimli yapılmıştır. Gövde üzerinde bir yiv bulunmaktadır. 

Benzerleri: E. Unterkırcher,1983, s.180vd, Abb2-8.3


K431,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler:  AÇ. 13 
Tanım:5YR 5/6 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve kaba katkılıdır.Mikalıdır ve flaky vardır. 

Astar,2.5YR 6/8 tonlarındadır ve mattır. Parçanın üzerinde perdah izleri görülmektedir.

Ağız kenarı düz olarak yapılmıştır. Gövde düz biçimlidir. 


K432, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler:  AÇ. 14

Tanım:5YR 6/8 tonlarındadır. Kaba katkılı ve mika katkılıdır.flaky vardır. Dışta 2.5 YR 5 /8, içte ise 2.5 YR 6-5/8  tonlarındadır. Dış taraf mat bırakılmış, iç taraf ise sabunumsu kayganlıktadır. Yoğun astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. 

Ağız kenarı düz olarak yapılmış gövde yayvan ve sığdır. Benzerleri:M.Kenyon, 1957, s. 314, fig.73.3. 


K433, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 16cm, KÇ. 11 cm.
Tanım:2. 5YR 5/6 tonlarındadır.Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.flaky vardır.2.5 YR6-5 /8  tonlarındaki astar kabın dışında mat iç kısmın da bir kısmı parlak kalmıştır.

Düz ağızlı, küresel gövdelidir. Kaide halka biçimlidir.

Benzerleri:V.Gassner, 1997, s 129, Taf.42, Nr.488


K434,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 14cm.

Tanım: 2. 5YR  5/6 tonlarındadır.Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.flaky vardır.2.5 YR6 /8 tonlarındadır. Fırçayla sürülen astar boya, parlaktır ve üzerinde çatlaklar görülmektedir.

Ağız kenarı hafif içe çekik olarak yapılmıştır. 

Benzerleri: R.Meriç, 2003, s.53,Taf.24-K242.b 


K435,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 16cm , KÇ. 11 cm.
Tanım:2.5YR 6/8 tonlarındadır. Kaba katkılı ve mika katkılıdır. 2.5 YR 5(4)/8 tonlarındadır. Parlak yüzeylidir. Ancak sabunumsu kayganlıkta değildir. Astarın yüzeyi gözeneklidir ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır izleri görünmektedir. 

 
Kalın cidarlı bir tabaktır.Dışa sarkık dudaklıdır. Dudak tablası parçanın iç kısmına doğru yuvarlatılmıştır. Gövde hafif eğimlidir ve taban düz olarak yapılmıştır. 

Benzerleri:V.M.Leon, 1991, s.105,Taf.162, H 196,197;Kenrick, 1985, s.251, fig.46, Nr.356.2


K436, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.


Ölçüler:  AÇ. 18cm.

Tanım:5YR 5/8 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır. flaky vardır.

Astar,2.5 YR 5(4) /8 tonlarındadır. Mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. 

Dışa sarkık dudaklıdır ve gövde hafif konik olarak inmektedir. 


K437,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler:  AÇ. 23cm.

Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır.Mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR6- 5/8 tonlarındadır. Astar boya büyük ölçüde dökülmüştür.Oldukça kalın sürülmüş ve parlaktır. 

Kalın cidarlı bir tabaktır.Dışa sarkık dudaklıdır. Gövde koniktir. Gövdenin iç kısmında geniş bir oluk bulunmaktadır. 

Benzerleri:Kenrick, 1985, s.251, fig.46, Nr.356.2,


K438,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 19cm.

Tanım:5YR 5/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir ve mika katkılıdır.2.5 YR 6 /5  tonlarındadır. Parça üzerinde yoğun astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır izleri görülmektedir. 

Dışa sarkık dudaklıdır. Gövde kaideye doğru hafif konik inmektedir. 


K439, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 19cm.


Tanım: Hamur, 2. 5YR 5/6 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır. Flaky vardır. 2.5 YR6-5 /8  tonlarındadır. Astar kabın dışında mat iç kısmın da bir kısmı parlak kalmıştır.

Dışa sarkık dudaklıdır. Gövde konik biçimlidir.


K440, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 14cm.

Tanım:2.5YR 5/8 tonlarındadır.Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.flaky vardır.2.5 YR6-5 /8  tonlarındadır. Mattır, üzerinde yoğun astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır izleri görülür.

Dışa sarkık dudaklı ve konik gövdelidir. 


K441,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 16cm.

Tanım:2.5YR 5/8 tonlarındadır.Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır. 2.5 YR6-5 /8 tonlarındaki astar mattır.


Ağzın alt ve üst kısmı kalıpla yapılmıştır. Üst kalıp daha geniş ve dış bükey profilli, alt kalıp ise daha yuvarlak formlu dur ve her ikisinin arasında kalan kısım iç bükey profilli yapılmıştır. Gövde kalıpların bitiminde kaideye doğru neredeyse paralel olarak uzanmaktadır.Ağzın hem iç tarafında hem de dış tarafında yivler vardır ve kalıpların üzerine rulet  tekniğinde yapılmış baskı bezemesi vardır.                     

Benzerleri:R.Meriç, 2003, s.53, Taf.24-K252; V.M.Leon1991, s.100, H24; Kenrick 1985, s.249 


K442,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 13cm.

Tanım:5YR 5/8 tonlarındadır.Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.flaky vardır. 2.5 YR6-5 /8 tonlarındadır. Fırçayla sürülmüştür ve parlaktır.

İçe çekik ağız kenarlı, ince cidarlı bir tabaktır. Ağız bandı iç bükey profillidir. Ağzın üst kısmında büyük çoğunluğu tahrip olmuş rulet baskı bezeme izleri görülmektedir. 

Benzerleri: R. Meriç, 2003, s.53,Taf.24- K252


K443,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 18cm.

Tanım:2.5YR 5/8 tonlarındadır.Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.Flaky vardır.2.5 YR6-5 /8  tonlarındadır. Parlaktır ve fırçayla sürülmüştür. Astar üzerinde yoğun astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır bulunmaktadır.

Ağız üstte ve altta dış bükey profilli kalıplarla yapılmıştır. Alt kalıp daha sivri ve dışa çıkık yapılmıştır. Her ikisinin birleşme yeri iç bükey profillidir. Gövde konik biçimlidir. 

Benzerleri:Kenrick, 1985,s.249, fig. 45-351.2, Robinson 1959,s 24, Pl.61.G19


K444,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 13cm.

Tanım: 5YR  5/8 tonlarındadır.Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.hamurunda katman katman bir görünüm vardır. 2.5 YR5-4 /8  tonlarındadır. Mattır ancak perdahlanmıştır.

Üst kalıp hafif içe doğru eğimli, üstteki ise daha dışa taşkın ve yuvarlak 

formludur. Aralarında kalan kısım düz olarak yapılmıştır. Gövde konik biçimlidir. Gövde üzerinde, kalıpların başlangıç ve bitiminde yivler bulunmaktadır. 


Benzerleri: W. Slane, 1990, s.49,fig.6.92


K445,Tabak ağız Parçası


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 30cm.

Tanım:2. 5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır. Hamurunda katman katman bir görünüm vardır..2.5 YR5 /8 tonlarındadır.sabunumsuluk parçanın sadece iç kısmında ve ağızda vardır.

Tabağın ağız kenarı içe çekik yapılmıştır. Ağız bandı dışa doğru konik biçimli uzanmaktadır. Gövde küresel biçimlidir. 

Benzerleri:V.M.Leon,1991, s.105,Taf.161-H188-189, Kenrick 1985, s.246, fig.45-352.1, s.250


K446,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 30cm.

Tanım:7.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır.Mikalıdır ve flaky vardır. 2.5YR 6-5/8 tonlarındadır. Mattır ve astar boya üzerinde yer yer çatlaklar ve dökülmeler görülmektedir. 

Tabağın ağız kenarı içe çekik yapılmıştır. Ağız bandı dışa doğru konik biçimli uzanmaktadır. Gövde hafif küresel olarak yapılmıştır. 


K447, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 20cm , KÇ. 18 cm.
 
Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.flaky vardır.2.5 YR5 /8 tonlarındadır. Fırça ile sürülen astar boya parlaktır. 

Ağız kenarı içe çekilmiştir. Ağız bandı yuvarlatılmıştır. Gövde hafif küresel formlu ve düz tabanlıdır. 


K448, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 16cm.

Tanım:2.5YR 5/8 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır. Flaky vardır.2.5 YR6-5 /8 tonlarındadır. Mattır, üzerinde yoğun astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır izleri görülür.

İçe çekik ağızlıdır. Dudak bandı dışa doğru hafif yuvarlak formlu ve gövdeye paralel olarak aşağı doğru inmektedir. Gövdeyle keskin bir açı yaparak birleşmektedir. Gövde çan biçimlidir. 

Benzerleri:E.Unterkircher,1983, s.83vdd, Abb.3-12; Kenrick,1985, s.250 fig.45, Nr. 352.3; R. Meriç 2003, s.54, Taf.25-K265


K449, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 12cm.

Tanım: 2.5YR 5/8 tonlarındadır.Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.Hamurunda katman katman bir görünüm vardır.2.5 YR 5-4 /8 tonlarındadır. Mattır ancak perdahlanmıştır.

Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız bandın dışa doğru konik olarak açılmaktadır. Keskin bir dönüşle gövdeyle birleşmektedir. Birleşme yerinde bir sıra oluk bulunmaktadır. Gövde kaideyle çan biçimli birleşmektedir.


K450, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 11cm.

Tanım:2.5YR 5/8 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.flaky vardır. 2.5 YR5-4 /8 tonlarındadır ve fırçayla yapılmıştır.

Ağız bandı, dışa doğru eğimlidir. Gövde konik olarak düz tabanla birleşmektedir.

Benzerleri:R.Meriç, 2003, s.55, Taf.25-K269


K451,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 16cm.

 
Tanım:2.5YR 6/8 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.flaky vardır. 2.5 YR 5 /8 tonlarındadır. Parlaktır ve fırçayla sürülmüştür. Parçanın dış yüzeyinde geniş gözenekler vardır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır izleri görülmektedir 

Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız tablası dışa doğru konik olarak uzatılmıştır. Tablanın bitimi yuvarlatılarak gövdeyle bir yivle bağlanmaktadır. Gövde kaideye hafif konik olarak inmektedir. 


K452, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 15cm.

Tanım:5YR 6-5/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır.Mikalıdır ve flaky vardır. Dışta 2.5YR 6-5/8, içte 2.5YR 5/8 tonlarındadır. Dış taraf mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. 

Ağız hafif içe çekik yapılmıştır. Ağız bandı hafif bombeli olarak yapılmıştır. Gövde konik biçimlidir. 


K453,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 30cm.

Tanım:2.5YR 6/8 tonlarındadır.Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.flaky vardır.2.5 YR 5 /8 tonlarındaki astar parlaktır ve fırçayla sürülmüştür. Üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. 

Ağız hafif içe çekik yapılmıştır.Ağız bandı konik bir şekilde dışa doğru uzatılmıştır. 


K454,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 14cm,KÇ. 10cm.

Tanım:5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır.Mikalıdır ve hamurunda katman katman bir görünüm vardır..2.5 YR 5/8 tonlarındadır.sabunumsu kayganlıktadır.Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. Fırçayla sürülmüştür. 

Ağız bandı geniş ve dışa doğru konik olarak açılmış ve gövdeyle yuvarlatılarak birleştirilmiştir. 
Benzerleri:E.Unterkircher, 1983, s.183vd, Abb.3-12.5


K455, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 20cm.

Tanım:2.5YR 6/8 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.Flaky vardır. 2.5 YR5-4 /8 tonlarındadır. Parçanın dış yüzeyinde geniş gözenekler vardır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır izleri görülmektedir. Yarı mat yarı parlak görünümdedir. 

Hafif içe çekik ağızlıdır. Dudak tablası dışa doğru konik olarak uzatılmıştır. Tablanın bitimi yuvarlatılarak gövdeyle yuvarlak formlu birleşir. Hafif küresel gövdelidir. 

Benzerleri:E.Unterkircher,1983, s 183 vd,  Abb.3-12.3


K456, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 24cm.

Tanım:2.5YR 6/8 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır. Flaky vardır.2.5 YR5-4 /8 tonlarındadır ve fırçayla sürülmüştür. 

Büyük ve kalın cidarlı kaplardır. Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız bandı bombeli olarak yapılmıştır, keskin olmayan bir dönüşle geçilen gövde konik biçimlidir. Gövde üzerinde yivler bulunmaktadır. 

Benzerleri:R Meriç, 2003, s.54, Taf.25-K265, Sackett 1992, s.157, Kenrick 1985, s. 250, s.247-fig.45, Nr.352-5


K457, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 26cm.

Tanım:2.5YR 6/8 tonlarındadır. Kaba katkılıdır.Mikalıdır ve flaky vardır. Dışta 2.5 YR6 /8 içte ise 2.5 YR5 /8 tonlarındadır.sabunumsu kayganlıktadır. 

 
Hafif içe çekik ağızlıdır. Dıştaki ağız bandı hafif bombeli olarak dışa doğru eğimle açılır. Ağız bandı keskin bir dönüşle gövdeye doğru eğimli bir kısımla birleşir. Ağız bandını hemen altında ince bir yiv vardır. Gövde içe doğru bir eğimle kaideye doğru iner. 

Benzerleri:V.Gassner, 1997, s.127vdd, Taf.43, Nr.508,510; Robinson,1959, s.40, Pl 61-G176, Kenrick, 1985, s.250,fig.45, Nr.352-6


K458, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 26cm.

Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir. Aynı zamanda yabancı katkı maddeleri de vardır.2.5 YR 5-4/8 tonlarındaki astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız bandı geniştir ve dışa doğru eğimlidir.Gövdeyle keskin bir dönüşle birleşmektedir ve birleşme yerinde bir oluk vardır. Gövde kaideye doğru eğimle inmektedir. 


K459,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 30cm.

Tanım:2.5YR 6/8 tonlarındadır. Kaba katkılı ve mika katkılıdır.flakyvardır. 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. Parçanın dışı sabunumsudur. Parçanın iç kısmındaki astar mattır. 

Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız bandı geniş ve hafif bombelidir. Ağız bandı yuvarlatılmış bir dönüşle gövdeye bağlanmaktadır. Gövdeye doğru konik olarak inmektedir.  


K460, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 20cm.

Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar boya oldukça kalın sürülmüştür. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Ağız kenarı düz olarak yapılmıştır.Ağız bandı düz, geniştir. Gövdeyle ucu yuvarlatılarak birleştirilir. Gövde kaideye doğru eğimli bir açıyla inmektedir. 


K461,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 28cm.

Tanım:2.5YR 5/ 8 tonlarındadır. Kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar boya fırçayla sürülmüştür ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Hafif içe çekik ağız kenarlıdır. Dıştaki geniş ağız bandı dışa doğru hafif bombeli olarak eğimli bir açıyla iner. Bandın bitimi yuvarlatılmıştır. Gövde içe doğru eğimli bir açıyla inmektedir. 


K462,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 31cm.

Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR6- 5/8 tonlarındaki astar boya büyük ölçüde dökülmüştür.Oldukça kalın sürülmüş ve parlaktır. 

Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız tablası geniş ve ağız olarak yapılmıştır. Gövdeyle keskin bir dönüşle birleşmektedir. Gövde kaideye doğru keskin bir eğimle inmektedir. 


K463,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 22cm.

Tanım: 2.5YR 5/ 8 tonlarındadır. Kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar boya fırçayla sürülmüştür.  Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Hafif içe çekik ağızlıdır. Dıştaki geni ağız bandı dışa doğru hafif bombeli olarak eğimli bir açıyla iner. Bandı bitimi yuvarlatılmıştır. İç kısmında keskin yivler bulunmaktadır. 


K464,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 27cm.

Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Ağız kenarı düzdür. Ağız bandı dışa doğru konik olarak açılmaktadır.Ağız bandından gövdeye keskin bir dönüşle geçilmektedir. Ağız kenarı iç kısımda yuvarlatılmıştır. Gövde konik biçimlidir. 


K465, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 20cm.

Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR6- 5/8 tonlarındaki astar oldukça kalın olarak fırçayla sürülmüş ve parlaktır

Ağız kenarının uç kısmı inceltilmiştir. Ağız bandı konik olarak dışa doğru uzanmaktadır. Gövdeyle yuvarlatılarak birleştirilmiştir. Gövde üzerinde yivler vardır ve konik biçimlidir. 


K466, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 23cm.

Tanım: 2.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Hafif içe çekik ağız kenarlıdır. Ağız bandı konik olarak dışa doğru uzanmaktadır ve gövdeyle yuvarlatılarak birleştirilmiştir. 


K467, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 28cm.

Tanım: 2.5YR  5/8 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.Hamurunda katman katman bir görünüm vardır.. 2.5 YR5-4 /8 tonlarındadır. Parlaktır ve fırçayla sürülmüştür.

Ağız kenarı ve ağız bandı düz olarak yapılmıştır. Ağız bandı gövdeyle yuvarlatılarak birleştirilmiştir. Parçanın dışında ve içinde yivler vardır.


K468,Tabak ağız Parçası,

 
BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 30cm.

 
Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar boya oldukça kalın sürülmüştür. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız bandı bombeli bir şekilde dışa doğru konik biçimlidir ve gövdeyle ucu yuvarlatılarak birleştirilir. Gövde kaideye doğru eğimli bir açıyla iner ve üzerinde yivler vardır. 


K469,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 23cm.

Tanım: 2.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Hafif içe çekik ağız kenarlıdır. Ağız bandı konik olarak dışa doğru uzatılmış ve gövdeyle yuvarlatılarak birleştirilmiştir. 


K470, Tabak ağız Parçası


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 23cm.


Tanım: 5YR 5/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır.Mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Astar boya oldukça kalın sürülmüştür.  Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız bandı bombeli bir şekilde dışa doğru konik biçimlidir ve gövdeyle ucu yuvarlatılarak birleştirilir. Gövde kaideye doğru eğimli bir açıyla inmektedir. 


K471, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 24cm.

Tanım:2.5YR 5/8 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR5-4 /8 tonlarındadır.Parlaktır ve fırçayla sürülmüştür

Ağız kenarı ve ağız bandı düz olarak yapılmışlardır. Ağız bandı gövde ile keskin bir dönüşle birleştirilmiştir. 


K472, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 20cm, KÇ.15


Tanım: 5YR 5/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır. Astar boya kalın sürülmüş ve mattır ve 2.5 YR 5/8 tonlarındadır.

Ağız kenarı hafif içe çekilmiştir. Ağız bandı ise hafif konik olarak dışa doğru uzatılmıştır ve gövde ile keskin bir dönüşle dönülmektedir. Gövde üzerinde yivler bulunmaktadır. 


K473, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 22cm.


Tanım: 5YR 5/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Parlaktır ve fırçayla sürülmüştür.

Ağız ve ağız bandı düz olarak yapılmıştır. Ağız bandı yuvarlatılarak gövde ile birleşmiştir. 


K474, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 18cm.

Tanım: 5YR 5/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Astar boya oldukça kalın sürülmüştür. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Düz ağız kenarlıdır. Ağız bandı hafif bombeli bir şekilde dışa doğru uzatılmıştır ve gövdeyle geniş bir iç bükey profille birleştirilmiştir. Gövde kaideye doğru eğimli bir açıyla inmektedir. 


K475,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 26cm.

Tanım: 2.5YR 6/8 tonlarındadır. Kaba katkılı ve mika katkılıdır.Hamurunda katman katman bir görünüm vardır..2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. Parçanın dışı sabunumsudur. Parçanın iç kısmındaki astar mattır. 

Ağız ve ağız bandı düz olarak yapılmıştır. Ağız bandı yuvarlatılarak gövde ile birleşmiştir. Gövde üzerinde yivler vardır. 


K476, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 20cm.


Tanım: 5YR 5/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar parlaktır ve fırçayla sürülmüştür.

Ağız ve ağız bandı düz olarak yapılmıştır. Ağız bandı, iç kısmında yapılan keskin bir yivle dış tarafından daha kısa gövdeyle birleştirilmiştir. Gövde konik biçimlidir ve üzerinde yivler bulunmaktadır. 


K477,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 28cm.


Tanım: 2.5YR 6/8 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. Parçanın dışı sabunumsudur. Parçanın iç kısmındaki astar mattır. 


Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız bandı geniş konik biçimlidir. Ağız bandı yuvarlatılmış bir dönüşle gövdeye bağlanmaktadır. Gövde konik biçimlidir. 


K478,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 26cm.

Tanım: 2.5YR 6/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Ağız kenarı düzdür. Ağız bandı dışa doğru konik olarak açılmaktadır.Ağız bandından gövdeye keskin bir dönüşle geçilmektedir. Ağız kenarı iç kısımda yuvarlatılmıştır. Gövde konik biçimlidir. 


K479,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 24cm.

Tanım: Hamur, 5YR 5/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir. Aynı zamanda yabancı katkı maddeleri de vardır. 2.5 YR 5-4/8 tonlarındaki astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız bandı geniştir ve dışa doğru eğimlidir. Gövdeyle keskin bir dönüşle birleşmektedir ve birleşme yerinde bir oluk vardır. Gövde kaideye doğru eğimle inmektedir. 


K480Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 26cm.


Tanım:5YR 5/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar boya kalın sürülmüş ve mattır.

Ağız kenarı hafif içe çekilmiştir. Ağız bandı konik olarak dışa doğru uzatılmıştır ve gövde ile keskin bir dönüşle birleşmektedir. Gövde üzerinde yivler bulunmaktadır


K481,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 14cm, KÇ.10

Tanım:5YR 5/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Astar boya kalın sürülmüş ve mattır.

Ağız kenarı hafif içe çekilmiştir. Ağız bandı konik olarak dışa doğru uzatılmıştır. Gövde ile yuvarlatılarak birleştirilmiştir. Konik gövdeli ve düz diplidir. 


K482,Tabak ağız Parçası


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 28cm, KÇ.19

Tanım:5YR 5/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır.Mikalıdır ve flaky vardır. 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Astar boya oldukça kalın sürülmüştür. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız bandı bombeli bir şekilde dışa doğru konik biçimlidir ve gövdeyle ucu yuvarlatılarak birleştirilir. Gövde konik biçimlidir. Düz tabanlıdır.


K483, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 22cm.


Tanım:5YR 5/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır.2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Astar boya oldukça kalın sürülmüştür. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Hafif içe çekik ağızlıdır. Ağız bandı bombeli bir şekilde dışa doğru konik biçimlidir ve gövdeyle ucu yuvarlatılarak birleştirilmiştir. Gövde kaideye doğru eğimli bir açıyla inmektedir


K484, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 22cm.

Tanım:5YR 5/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Astar boya kalın sürülmüş ve mattır.

Ağız kenarı hafif içe çekilmiştir. Ağız bandı konik olarak dışa doğru uzatılmıştır ve gövde düz olarak birleştirilmiştir.


K485,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 30cm ,KÇ.23

Tanım: Hamur, 2.5YR 5/8 tonlarındadır.Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.Flaky vardır. 2.5 YR5-4 /8  tonlarındadır. Parlaktır ve fırçayla sürülmüştür.

Ağız kenarı ve ağız bandı düz olarak yapılmıştır. Ağız bandı gövdeyle yuvarlatılarak birleştirilmiştir. Gövde konik biçimlidir. Taban ise düz olarak yapılmıştır.  Tabağın gövdesinin alt kısmında su damlası biçiminde baskı bezemeler yapılmıştır.


K486,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 24cm.

Tanım:2.5YR 5/8 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.flaky vardır. 2.5 YR 5-4 /8 tonlarındadır.. Parlaktır ve fırçayla sürülmüştür

Ağız kenarı hafif içe çekik, ağız bandı konik olarak dışarı doğru uzanmaktadır. Ağız bandı ve gövde konik bir  şekilde birleştirilmiştir. Gövde eğimli olarak inmektedir.


K487,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 23cm.

Tanım:2.5YR 6/8 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır Astar, 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. Parçanın dışı, kaygan ve parlak yapılmıştır. Parçanın iç kısmındaki astar mattır. 

Ağız ve ağız bandı düz olarak yapılmıştır. Ağız bandı yuvarlatılarak gövde ile birleşmiştir. Gövde üzerinde geniş ve derin bir oluk bulunmaktadır.


K488,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 26cm.


Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.

Ağız kenarı düzdür. Ağız bandı dışa doğru konik olarak açılmaktadır.Ağız bandından gövdeye keskin bir dönüşle geçilmektedir. Gövde konik biçimlidir. Parçanın iç ve dış kısmında yivler bulunmaktadır.


K489,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 22cm ,KÇ.20


Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.


Ağız hafif içe çekilmiştir. Ağız bandı dışa doğru konik olarak açılmaktadır. Ağız bandından gövdeye keskin bir dönüşle geçilmektedir. Gövde konik biçimlidir. Taban düz biçimli yapılmıştır.


K490,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 22cm.

Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır ve flaky vardır 2.5 YR 5/8 tonlarındaki astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır ve mattır.Ağız kenarı düzdür. Ağız bandı dışa doğru konik olarak açılmaktadır.Ağız bandı gövdeye geçişte yuvarlatılmıştır. Gövde konik biçimlidir. Parçanın iç ve dış kısmında yivler bulunmaktadır.


K491, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 21cm.

Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındaki hamur kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır hamurunda katman katman bir görünüm vardır. 2.5 YR5 /8  tonlarında, fırça ile sürülmüştür. Parçanın bazı yerleri parlak bazı yerleri ise mat yapılmıştır.

Ağız kenarı düz olarak yapılmıştır. Ağız bandı, kısa ve hafif bombeli yapılmıştır. Gövde ile yuvarlatılarak birleştirilmiştir. Gövde konik biçimlidir.


K492,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 15cm.

Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır ve flaky vardır. 2.5 YR5 /8 tonlarında, sabunumsuluk parçanın sadece iç kısmında ve ağızda vardır.

Dışa çekik ağızlıdır. Dudak tablası aşağı doğru eğimli yapılmıştır. Hafif küresel gövdelidir.


K493, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 17cm.

Tanım: Hamur, 2.5YR 5/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir. Mikalıdır ve flaky vardır. 2.5YR 5/8 tonlarındadır. Parçanın iç kısmı parlak dış kısmı mat bırakılmıştır.

Ağız kenarı düz olarak yapılmıştır. Dudak tablası aşağı doğru eğimlidir ve gövdeyle birleştiği yerde yivler bulunmaktadır.Gövde konik biçimlidir.


K494,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 16cm.

Tanım: Hamur, 2.5YR 5/8 tonlarındadır. Kaba katkılıdır. Astar, 2.5 YR 5-4/8 tonlarında yapılmıştır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır vardır ve mattır.

Ağız kenarı yuvarlatılmıştır. Dudak tablası bombeli olarak aşağı doğru inmektedir. Kasenin gövdesi dışa doğru eğimli olarak yapılmıştır.

K495,Tabak ağız Parçası, 

BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 12cm.

Tanım: Hamur, 2.5YR 5/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir. 2.5 YR 5-4/8 tonlarında, fırçayla yapılmıştır. Astar boyanın üzerinde yer yer dökülmeler vardır.

Düz ağız kenarlı kasenin dudak tablası aşağı doğru eğimli yapılmıştır. Gövde düz biçimlidir. 


K496,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 20cm.

Tanım:25YR 5/8 tonlarındadır. İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır.Astar, 2.5 YR6-5 /8 tonlarındadır ve mattır. Astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. 

Düz ağızlıdır. Dudak tablası çok az  eğimlidir. Ağız bandının üzerinde dış tarafta yivler vardır ve gövde konik biçimlidir. 


K497, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 14cm.

Tanım: Hamur, 2.5YR  5/8 tonlarında, ince elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar, 2.5YR6 /8 tonlarındadır. Fırçayla sürülmüştür ve mattır

Ağız kenarı düzdür. Ağız bandı yuvarlatılmıştır. Dudak tablası hafif eğimlidir. Gövde hafif küresel biçimlidir.


K498,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler:  AÇ. 17cm.

Tanım:2.5YR 5/8 tonlarındadır. Kilin kendi tortuları iyi temizlenmemiştir. Mikalıdır ve flaky vardır. Astar, 2.5YR 5/8 tonlarındadır. Parçanın iç kısmı parlak dış kısmı mat bırakılmıştır.

Ağız kenarı düz olarak yapılmıştır. Dudak tablası aşağı doğru eğimlidir ve gövdeyle birleştiği yerde yivler bulunmaktadır.Gövde konik biçimlidir.


K499,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 20cm.

 Tanım:5YR 5/8 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Astar, 2.5 YR5-4 /8 tonlarındadır ve parlak olarak yapılmıştır. Oldukça kalın sürülmüştür Astar üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur.

Kalın cidarlı bir kasedir. Ağız kenarı dışarı çekilmiştir. Dudak tablası bombeli olarak az eğimlidir. Gövde hafif eğimli olarak yapılmıştır. 


K500,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ. 17cm.

Tanım:Hamur, 5YR 5/8 tonlarındadır. Kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,2.5 YR5-4 /8  tonlarındadır.sabunumsudur. 

Ağız kenarı düzdür. Dudak tablası keskin eğimlidir. Gövde küresel biçimlidir. 


K501,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 10cm, KÇ.9cm.


Tanım: 5YR 5/8 tonlarındaki hamur, kaba elenmiş ve bol mika katkılıdır.Astar, 2.5 YR5-4 /8 tonlarındadır. Fırça ile yapılmıştır ve mattır.

Ağız kenarı hafif dışa çekilmiştir. Dudak tablası yuvarlatılmıştır. Gövde hafif küresel formludur. Taban ise düz olarak yapılmıştır. 


K502,Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 24cm.

Tanım:7.5YR 6/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı, mikalıdır. Hamurunda katman katman bir görünüm vardır.. 2.5YR 6-5/8 tonlarındadır, fırçayla yapılmıştır ve mattır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur.

Kasenin ağız kenarı dışa çekiktir. Dudak ablası düz ve geniş olarak yapılmıştır. Gövde konik biçimlidir. Gövdenin iç kısmında geniş yivler bulunmaktadır. 


Benzerleri:Kenrick, 1985, s.254, fig.46, Nr.361.3, Robinson, 1959, s.41, Pl.67-G185


K503, Tabak ağız Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ. 24cm.

 
Tanım:5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mikalıdır ve flaky vardır. Astar, 2.5YR 6-5/8 tonlarındadır. Fırçayla yapılmıştır ve mattır.

Kasenin ağız kenarı dışa çekiktir.  Dudak tablası  düz ve geniş yapılmıştır. 

Gövde konik biçimlidir. Gövde üzerinde ince yivler bulunmaktadır. 


K504,Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 6.5cm.

Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mikalıdır ve flaky vardır. 

2.5YR 5/8 tonlarındadır fırçayla yapılmıştır ve mattır.

Kaidenin dış kenarları gövdeden ince yivlerle ayrılmıştır. Halka biçimindeki kaide oldukça basık yapılmıştır. 


K505,Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 15cm.

Tanım:2.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mikalıdır ve flaky vardır. 2.5YR 5/8 tonlarındadır fırçayla yapılmıştır ve mattır.

Kaide halka biçimindedir. 


K506, Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 20cm.

Tanım: Hamur, 5YR 6-5/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve mikalıdır. Astar dışta 2.5YR 6-5/8, içte 2.5YR 5/8  tonlarındadır. Dış taraf mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. İçte ise sabunumsu bir  kayganlık vardır.Ancak B-1’in kalitesinde değildir. Parlak astarın altında çark izleri belli olur, düz bir yüzey yoktur. 


Gövdenin bitimi yuvarlaklaştırılarak kaidenin dış kenarı oluşturulmuştur. İç kenar ise hafifçe yükseltilmiştir. 


K507,Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ.20cm.

Tanım: Hamur, 5YR6-5/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır. Mikalıdır ve hamurunda katman katman bir görünüm vardır.. Dışta 2.5YR 6-5/8, içte 2.5YR 5/8  tonlarındadır. Dış taraf mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. İçte ise sabunumsu kayganlık vardır. Ancak B-1’in kalitesinde değildir. Parlak astarın altında çark izleri belli olur, düz  bir yüzeyi yoktur. 


Gövdenin bitimi yuvarlaklaştırılarak kaidenin dış kenarı oluşturulmuştur. İç kenar ise hafifçe yükseltilmiştir. Parçanın iç kısmında merkezde konsantrik daireler vardır.


K508, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 5.5cm.

Tanım: Hamur, 5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mikalıdır ve flaky vardır. Astar, 2.5YR 6-5/8 tonlarındadır fırçayla yapılmıştır ve mattır.

Bir fincanın halka biçimli kaidesidir. Kabın iç kısmındaki rozet baskı oldukça silik çıkmıştır, sadece üç taç yaprağı görünmektedir.


K509,Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 4.2cm.

Tanım:5YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş mika ve kum katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 4/8 tonlarındadır. 

Açık bir kabın konik halka kaidesidir. Parça oldukça tahrip olmuştur. Kaidenin iç kenarları konik olarak göbeğe doğru yükselir. Alt kenarında yivler bulunmaktadır. Dış kenarları ise konik olarak yükselmektedir. Kabın çanak kısmının merkezinde rulet tekniğinde bir daire ve bu dairenin göbeğinde bir rozet baskısı bulunmaktadır. Rozet baskı sekiz yapraklıdır. Yaprakların ucu sivridir.sağ üstteki iki yaprak bozulmuştur. Yapraklar merkezdeki içi dolu yapılmış daireye bağlanmışlardır. 


K510, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 5cm.

Tanım:Hamur, 5YR 6/6 tonlarında mika ve kum katkılıdır. Astar boya 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Fırçayla yapılmıştır ve üzerinde çatlaklar vardır.  


Olasılıkla açık bir kabın alçak halka tipindeki kaidesidir. Kabın tondosu düz ve geniştir. Merkezinde altı yapraklı rozet baskısı bulunmaktadır. Rozetin etrafı bir daireyle çevrelenmiştir. Yaprakların iki tanesi olasılıkla kalıptan çıktıktan sonra ıslakken deforme olmuştur.


Benzerleri:Atina agorasında, F grubu içinde olan bir parça üzerindeki rozet parçası, Tralleis buluntusu ile benzerlik göstermektedir. Bu grup Agora’da MÖ. 1.  yy.ın son çeyreğine tarihlendirilmelidir. Robinson, 1959, Pl- 57


K511, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 5cm.

Tanım: Hamur, 5YR 6/6 tonlarında, mika ve kum katkılıdır.Orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarındadır ve fırçayla yapılmıştır. 


Olasılıkla açık bir kabın alçak halka kaidesidir. Kaidenin iç kısmında merkezde bir rozet baskısı bulunmaktadır. Rozet negatif baskı görünümündedir. Yaprakların etrafı bir daireyle sınırlandırılmamıştır ve düzgün bir daire u vermemektedir. Yapraklar rozetin merkezinde yer alan daireyle birleşirler.


Benzerleri:Goldman, 1950, s.253, fig 175 Nr.561;Robinson,1959, s324 , Pl.57


K512,Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 5cm.

Tanım:Hamur, 2.5YR 5/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mikalıdır ve hamurunda katman katman bir görünüm vardır.. 2.5YR 4/8 tonlarındadır fırçayla yapılmıştır ve mattır.

Bir kasenin konik biçimli kaidesidir. Parçanın iç kısmında çift daire ile çevrelenmiş bir rozet baskısı bulunmaktadır. Taç yapraklarının bir kısmı silik olarak basılmıştır. On yapraklıdır.


K513, Rozet Baskılı Kaide Parçası


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 6cm.

Tanım: Hamur, 5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mikalıdır ve flaky vardır. 2.5YR 6-5/8 tonlarındaki astar fırçayla yapılmıştır ve mattır.

Küresel gövdeli bir fincanın halka biçimindeki kaidesidir. Kabın iç kısmındaki rozet baskı çift sıra daireyle sınırlandırılmıştır. Baskını alt tarafındaki taç yaprakları silinmiştir. Yapraklar su damlası biçimindedir.


K514, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 12cm.

Tanım:5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı,mika katkılı ve flaky vardır. 

Astar,2.5YR 5/8 tonlarında, fırçayla yapılmıştır ve mattır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur.

Bir tabağın halka biçimli kaidesidir. Kabın iç kısmında çentik şeklinde baskılarla yapılmış bir dairenin ortasında rozet baskısı vardır. Taç yaprakları merkezdeki daireye bağlanırlar ve su damlası biçimindedirler. Atina agorasında, F grubu içinde olan bir parça üzerindeki rozet parçası, Tralleis buluntusu ile benzerlik göstermektedir. 

Benzerleri: Robinson 1959, Pl. 57


K515, Rozet Baskılı Kaide Parçası,

 
BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 5cm.

Tanım: Hamur, 5YR 6/6 tonlarında mika ve kum katkılıdır. Orta derecede pişmiştir. Astar boya 2.5 YR5/8 tonlarında, fırçayla sürülmüştür. 

Konik gövdeli bir fincanın halka biçimindeki kaidesidir. Kabın iç kısmındaki rozet baskısının sadece üç taç yaprağı basılmıştır. Kullanılmaktan çok aşınmış baskı nedeniyle diğer yapraklar çıkmamış olmalıdır.


K516, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük., 

Ölçüler:  KÇ. Amorf 

Tanım: Hamur, 5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mikalıdır ve flaky vardır. 2.5YR 6/8 tonlarında, fırçayla yapılmıştır ve mattır

Olasılıkla düz bir tabana ait amorf parçanın iç kısmında çift daire ile çevrelenmiş rozet baskısı vardır. Dokuz taç yapraklıdır. Yapraklar ortadaki daire ile birleşmezler ve su damlası biçimindedirler.


K517, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 5.7cm.

Tanım: 5YR 5/6 tonlarında mika, kum katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarında, mat ve yer yer dökülmüştür. 

Açık bir kabın kaidesidir. Kaidenin iç kısmında göbekte bir rozet baskısı vardır. Rozetin yapraklarının etrafı bir daire ile  çevrelenmemiştir.

Benzerleri: Robinson, 1959,  Pl. 61-G62 


K518 Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:AÇ.11cm. KÇ. 5cm.

Tanım: Hamur, 5YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve mika katkılıdır ve orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya 2.5 YR5/8 tonlarında fırçayla yapılmıştır ve mattır.

Hafif içe çekik ağızlıdır. Kalıpla yapılmış kaselerdendir. Gövde çan biçimlidir. Kaide halka biçimlidir. Kasenin iç kısmında merkezde bir rozet baskısı bulunmaktadır. Rozetin etrafı çift daireyle çevrelenmiştir. Yaprakları su damlası biçimindedir. Bazılarının u bozularak çizgi görünümünü almışlardır. Yapraklar, rozetin merkezindeki daireyle birleşmektedirler. 


Benzerleri:Kenyon, 1957, s.317 vdd, fig74.5; Goldmann, 1950, s.248; Robinson, 1959, s.24, Pl. 57


K519, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:AÇ.6cm. KÇ. 2.5cm.


Tanım: 2.5 YR6/6 tonlarında mika, kum katkılı ve orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya ise 10R 5/8 tonlarındadır.


Dışa çekik ağızlı kaideye doğru hafif açılı inen bir gövdesi vardır. Kaide alçak halka kaide tipindedir.Fincanın göbeğinde bir rozet baskısı vardır. Rozetin yaprakları ince bir su damlası biçimindedir ve rozetin ortasındaki daireyle birleşmezler. 


K520, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 6cm.

Tanım: Hamur, 5YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve mika katkılıdır. Astar boya 2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Fırça ile çok kalın sürülmüş ve parlaktır. Kaidenin alt kısmı mat bırakılmıştır. 

Bir kasenin halka biçimindeki kaidesidir. Kabın iç kısmındaki rozet baskı oldukça kötü basılmıştır. Taç yaprakları su damlası biçimindedir. Düzgün daire şeklinde değildir. Taç yapraklarının bazıları çıkmamıştır. Olasılıkla baskı kullanılmaktan çok aşınmış olmalıydı.


K521, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 9cm.

Tanım: 2.5YR 5/6 tonlarındaki hamur, kaba katkılı ve bol mikalıdır. 2.5YR 6/8 tonlarındadır ve fırçayla yapılmış, parlaktır. Astar üzerinde yer yer dökülmeler ve çatlamalar görülür.

Bir tabağın halka biçimli kaidesidir. Kabın iç kısmında rulet tekniğinde yapılmış baskı bezemelerinin ortasında, tam daire formunda olmayan bir rozet baskı vardır. Taç yapraklar gelişigüzel basılmıştır. 


K522,Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 12cm.


Tanım: 5YR 6/6 tonlarında mika ve kum katkılıdır. Orta derecede pişmiştir. Astar boya, 2.5 YR5/8 tonlarında, fırçayla sürülmüştür. 

Bir tabağın halka biçimindeki kaidesidir. Parçanın iç kısmında içi rulet tekniğindeki baskı bezemelerle doldurulmuş bir bandın ortasında rozet baskı vardır. Taç yaprakları su damlası biçimindedir. 


K523 (Ç39), Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 4.6cm.

Tanım:Hamur,7.5YR6/6tonlarındadır.Kaba katkılıdır.Mikalıdır ve flaky vardır. 2.5YR 6-5/8 tonlarında, fırçayla yapılmıştır ve mattır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur.

Olasılıkla bir fincanın halka biçimindeki kaidesidir. Kabın iç kısmında rozet baskı vardır. Yedi taç yapraklıdır. Taç yapraklarının bazıları silik çıkmıştır.


K524,Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 7.5cm.

Tanım: 2.5 YR 6/8 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya ise 2.5 YR 5/8 tonlarındadır ve fırça ile sürülmüştür. Parçanın üzerindeki astar boyanın yer yer kabarmış ve dökülmüştür.

Olasılıkla bir kaseye ait olan halka biçimindeki tabandır. Parçanın iç kısmında rozet baskısı vardır. Rozetin taç yaprakları su damlası biçimindedir. Baskının ucu kırıktır.


K525,Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 4.4cm.

Tanım: 2.5 YR 6/6 tonlarında, mika ve kaba katkılı iyi pişmiştir. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarında, mattır. 


Açık bir kabın kaide kısmıdır. Kaidenin iç kenarları konik ve yayvan biçimli yükselmektedir. Dış kenarları konik biçimdedir. Kabın tondosunda merkezde, bir rozet baskı bulunmaktadır. Rozetin yaprakları birbirini karşılıklı kesen çapraz çizgiler biçimindedir. 

Benzerleri: Robinson, 1959, s.54, Pl.57, G19


K526, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 5cm.

Tanım: 2.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mikalıdır.2.5YR 6/8 tonlarında ve fırçayla yapılmıştır ve mattır

Halka biçimli kaidedir. Kabın iç kısmında taç yaprakları çok düzensiz basılmış bir rozet baskı vardır.sekiz tane taç yaprağı merkezdeki daireye bağlıdır ve çevreleri bir daire ile sınırlandırılmıştır.

   
K527, Rozet Baskılı Kaide Parçası,


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 5cm.

Tanım:Hamur, 5YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve iyi pişmiştir. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarındadır ve parlaktır.


Açık bir kabın halka kaidesidir. Parçanın iç kısmında göbekte rozet baskısı bulunmaktadır. Rozetin etrafı bir daireyle çevrelenmiştir. Çizgi biçimindeki yapraklar merkezde içi boş bir daireyle birleşmektedir.


Benzerleri: Goldman, 1950, s. 292 vdd., fig17 

  
K528,Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler:  KÇ. 5.5cm.


Tanım: 5YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve iyi pişmiştir. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarında ve parlaktır.


Açık bir kabın halka kaidesidir. Parçanın iç kısmında göbekte bir dairenin ortasında  rozet baskısı bulunmaktadır. Rozetin etrafı çift sıra daireyle çevrelenmiştir. Çizgi biçimindeki yapraklar merkezde daireyle birleşmektedir.


K529, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler:  KÇ. 4cm.

Tanım: 5YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş mika katkılı ve iyi pişmiştir.Astar boya 2.5 YR 5/ 8 tonlarında ve parlaktır.


Açık bir kabın kenarları konik biçimli yükselen halka dibidir. Parçanın iç kısmında göbekte bir rozet baskısı vardır. Yaprakları nokta biçimlidir ve merkezdeki nokta ile birleşmezler.


K530 ,Rozet Baskılı Kaide Parçası


BY: Çöplük.


Ölçüler:  KÇ. 4.7cm.


Tanım: 5 YR 5/6 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Astar boya, 2.5 YR 4/8 tonlarındadır ve fırça ile sürülmüştür. 


Ağız kenarı dışa çekilmiştir. Gövdeye geniş ve keskin olmayan iç bükey profille geçilmektedir.  Gövde, çan biçiminde kaideye doğru daralarak iner. Kaide halka biçimindedir. Fincanın iç kısmında merkezde bir rozet baskısı bulunmaktadır. Rozetin yaprakları içi dolu birer nokta olarak yapılmışlardır. Yapraklar, rozetin merkezindeki  daireyle birleşmezler.


K531, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 

BY: Çöplük.
Ölçüler:  AÇ. 8cm.KÇ. 3cm.


Tanım:Hamur, 5 YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve mika katkılıdır. Astar boya,2.5 YR 6/8 tonlarındadır. Astar boya mattır ve yer yer aşınmıştır. 


Çan biçimli bir kasedir. Düz ağızlıdır. Kısa ve düz bir boynu bulunmaktadır. Boyun bitiminde, taşkın ve keskin olmayan bir dönüşle çan biçimli gövdeye geçilmektedir. Kaide halka tipindedir. Omurganın üzerinde çentik bezemesi vardır. Kasenin iç kısmında merkezde bir rozet baskısı bulunmaktadır. Rozetin yaprakları nokta biçimindedir ve rozetin merkezindeki daireyle yapraklar birleşmezler.


K532,Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ. 3.5cm.


Tanım: 5 YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve mika katkılıdır. Astar boya 2.5 YR 5/8 tonlarında, iç ve dış kısımda yer yer dökülmüştür.


Halka biçiminde bir kaidedir. Parçanın iç kısmında göbekte rozet baskısı vardır. Rozet yıldız  biçiminde basılmıştır. 


K533  Rozet Baskılı Kaide Parçası


BY: Çöplük.  

Ölçüler: KÇ. 4.5cm.


Tanım: 2. 5 YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve mika katkılıdır. Astar boya ,2.5 YR 5/8 tonlarındadır. Astar boya mattır ve üzerinde çatlaklar görülmektedir.

Olasılıkla bir fincanın halka biçimli kaidesidir. Kabın iç kısmında iki sıra dairenin ortasına yıldız biçiminde basılmış bir rozet vardır. 


K534, Rozet Baskılı Kaide Parçası,


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 6cm.

Tanım: Hamur, 5 YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve mika katkılıdır. Astar boya, 2.5YR4/8 tonlarındadır. Astar boya mattır ve üzerinde çatlaklar görülmektedir.

Bir kasenin halka biçimli kaidesidir. Kabın iç kısmında merkezde yıldız biçiminde basılmış bir rozet vardır. 


535, Rozet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 6cm.

Tanım: 5 YR 6/6 tonlarında, ince elenmiş ve mika katkılıdır. Astar boya 2.5 YR 6/8 tonlarındadır. Astar boya mattır ve yer yer aşınmıştır. 

Bir kasenin halka biçimli kaidesidir. Kabın iç kısmında bir rozet baskısı bulunmaktadır. Rozet yıldız biçiminde yapılmıştır. 


K536 Rozet Baskılı Kaide Parçası


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 6cm.


Tanım: Hamur, 5 YR 6/8 tonlarında, mika ve kum katkılıdır. Orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya 2.5 YR 5/8 tonlarındadır  ve yer yer dökülmüştür. 


Kalıp yapımı bir tabaktır.Ağız kenarı yuvarlatılmıştır. Ağız bandı iç bükey profillidir. Gövde, konik biçimlidir.Kaide halka biçiminde yapılmıştır. Tabağın iç kısmında bir rozet baskısı bulunmaktadır. Rozet, çok sayıda yaprağın sık sık dizilmesiyle yapılmıştır. Yapraklar merkezde birleşmezler.


Benzerleri: Kenyon, 1957, s317, fig 74, Nr.1   


K537, Palmet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 4.5cm.

Tanım: 5YR 6/6tonlarında, ince elenmiş mika katkılıdır ve orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya 10 R5/8 tonlarındadır. Fırça ile sürülen astar boya parlak olarak yapılmıştır. Ancak kaidenin altı mat olarak bırakılmıştır. 

Olasılıkla bir fincana ait alçak halka kaide parçasıdır. Parçanın iç kısmında yarısı korunmuş bir palmet baskısı vardır. Palmetin sadece taç yaprakları korunmuştur. Korunan kısımdan anlaşıldığı gibi taç yaprakları yarım volüt biçimli gövdeden çıkmaktadır. Palmetin etrafı bir daireyle çevrelenmiştir.


Benzerleri: Kenyon, 1957, fig74, Nr.10.  


K538, Palmet Baskılı Kaide Parçası,


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ. 6cm.

Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır. İnce elenmiş, mika katkılı ve orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya 2.5 YR 5/8 tonlarındadır.


Düz ağızlıdır. Ağzın altındaki düz bandın bitiminde gövdeye dışa taşkın keskin olmayan bir omurgayla geçilmektedir. Gövde çan biçiminde daralarak alçak halka kaideyle birleşir. Kasenin iç kısmında göbekte konsantrik bir daire ve bu dairenin ortasında palmet baskısı bulunmaktadır. Palmetin taç yaprakları gövdeyle dikey olarak birleşmektedir. 


K539,Palmet Baskılı Kaide Parçası


BY: Çöplük.

Ölçüler: Amorf parça


Tanım: Hamur, 5 YR 6/6 tonlarında ince elenmiş ve mika katkılıdır. Orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya, 2.5 YR 5/8 tonlarında parlaktır.


Olasılıkla, açık bir kabın kaidesine ait amorf bir parçadır. Parçanın iç kısmında üçer tane dairede oluşan iki grup daire ve bunların ortasında göbekte bir palmet baskısı vardır. Palmetin taç yaprakları, gövdeden yarım volüt biçiminde çıkmaktadır. 


K540, Palmet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ.10.5cm , KÇ. 6cm.

Tanım: Hamur, 5YR 5/8 tonlarında, kum ve mika katkılıdır. Orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya parça üzerinde yer yer korunmuştur ve 10 R 5/8 tonlarındadır. 


Dışa çekik ağızlı, hafifi küresel gövdeli kaidesi halka biçiminde olan bir kasedir. Kasenin yarısı yoktur.  Gövdenin üzerinde bir oluk bulunmaktadır. Gövdenin üzerinde sığ bir oluk vardır. Açık bir kaptır ve kabın iç kısmında merkezde bir palmet baskısı bulunmaktadır. Palmetin etrafı daireyle çevrelenmiştir.Taç yaprakları gövdeden volüt biçiminde çıkmaktadır. Kaidenin alt kısmında ise yaba şekli ve bu şeklin iki tarafında güneş bezemesi bulunmaktadır. 


Benzerleri: Kenyon, 1957, s.317vdd.


K541, Palmet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.


Ölçüler: KÇ.4cm.


Tanım: 2.5 YR 6/8 tonlarında mika kum katkılı orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya daldırma boya şeklinde yapıldığı kalan boya izlerinden anlaşılmaktadır. Boyanın parçanın üst kısımları tamamen dökülmüştür. 


Olasılıkla bir fincan olan kabın iç kısmında palmet baskısı bulunmaktadır. Taç yapraklar ortadaki gövdeden iç bükey profilli olarak çıkmaktadırlar.Alt yapraklar ise yarım volüt biçiminde yapılmışlardır.


K542,Palmet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.


Ölçüler: KÇ.10cm.


Tanım: 2.5 YR 6/8 tonlarında mika kum katkılı orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya daldırma boya şeklinde yapıldığı kalan boya izlerinden anlaşılmaktadır. Boyanın parçanın üst kısımları tamamen dökülmüştür. 


 Olasılıkla bir tabağın düz biçimli kaidesidir. Taç yapraklar ortadaki gövdeden dik olarak çıkmaktadırlar. Alt yapraklar ise yarım volüt biçiminde yapılmışlardır.


K543,Palmet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: Amorf

Tanım: 10R 5/6 tonlarında mika, kum katkılı orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya, 10R 5/8 tonlarındadır. Boya parçanın üzerinde yer yer dökülmüştür. 

Amorf bir parçadır. Parçanın iç kısmında merkezde bir palmet baskısı bulunmaktadır.Palmet konsantrik daire grupları arasına yapılmıştır. Taç yaprakları yarım volüt biçimlidir.


Benzerleri: H.Goldman, 1950, s.291, fig 177


K544,Palmet Baskılı Kaide Parçası, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ.14, KÇ.8cm.


Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır. İnce elenmiş, mika katkılı ve orta derecede iyi pişmiştir. Astar boya 2.5 YR 5/8 tonlarındadır.


Düz ağızlıdır. Ağzın altındaki düz bandın bitiminde gövdeye dışa taşkın keskin olmayan bir omurgayla geçilmektedir. Gövde çan biçiminde daralarak alçak halka kaideyle birleşir. Kasenin iç kısmında göbekte konsantrik bir daire ve bu dairenin ortasında palmet baskısı bulunmaktadır. Palmetin taç yaprakları gövdeyle dikey olarak birleşmektedir. 


Benzerleri: H.Robinson, 1959, Pl.57-F2


ES-C


K545,Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.12.5, KÇ.11.5 cm.


Tanım: 5YR5/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Çok gevrek sünger gibi dağılan bisküvisi vardır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. Astar 10R 4/6 tonlarındadır. Parçanın iç kısmına astar sürülmemiştir. 

Düz ağızlıdır. Ağız bandının ince bir yivle sonlandırılmıştır. Hafif eğimli gövdeli ve düz tabanlı bir tabaktır. tarihlendirilmiştir.

Benzerleri:Meyer-Sclichtmann,1988,Taf.43,T8-9;R.Meriç,2003,Taf.22,K 216;V.M.Leon, 1991, s.105, Taf. 159-161; Robinson, 1959, Pl. 68, J33; Kenrick, 1985, s. 252, fig.46, Nr.360.1 


K546,Tabak  Parçası,


BY: Çöplük.

Ölçüler: AÇ.15


Tanım: 5YR5/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve Bol mika katkılıdır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. Astar 10R 4/6 tonlarında, mat olarak yapılmıştır. Parçanın iç kısmında bazı yerlerde astar çok az sürülmüştür.

Ağız kenarı düz olarak yapılmıştır. Düz ve geniş olarak inen ağız bandı bitiminde yuvarlatılarak gövde ile bağlanmıştır.


K547, Tabak  Parçası


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.15cm, KR.15cm.


Tanım: 5YR5/8 tonlarındadır.İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,10R 4/6 tonlarındadır. Astar boya mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. 

Ağız kenarı düzdür. Gövde konik ve kalın cidarlı yapılmıştır. Taban düz biçimlidir.


K548,Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.14.5cm

Tanım: 5YR5/8 tonlarındadır.İnce elenmiş  ve bol mika katkılıdır. 10R 4/6 tonlarındadır. Astar boya mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. 

Hafif içe çekilmiş ağız kenarlı, yayvan ve küresel gövdeli bir tabaktır. 


K549, Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.16cm , KR.14cm.

Tanım: 5YR6/8 tonlarındadır.İnce elenmiş ve bol mika katkılıdır. Astar,10R 6/6 tonlarındadır. Astar boya mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. Parçanın iç kısmı astarsız bırakılmıştır.

Hafif içe çekilmiş ağız kenarlı, yayvan ve küresel gövdeli bir tabaktır. 


K550, Tabak  Parçası 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.6cm

Tanım:5YR5/8 tonlarındadır.İnce elenmiş  ve bol mika katkılıdır. 10R 4/6 tonlarındadır. Astar boya mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. 

Hafif içe çekilmiş ağız kenarlı, gövdeli kasedir. 

Benzerleri: Meyer-Schlichtmann,1988,Taf. 46-sa16-17a R.Meriç,2003, Taf. 28-K312-317


K551,Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.11cm

Tanım: 5YR5/8 tonlarındadır.İnce elenmiş  ve bol mika katkılıdır. 10R 4/6 tonlarındadır. Astar boya mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. 

Hafif içe çekilmiş ağız kenarlı, yayvan ve küresel gövdeli bir tabaktır. 


K552,Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.11.5cm

Tanım: 5YR6/6 tonlarındadır.Kireç katkılı ve bol bol mika katkılıdır. Astar,10R 4/6 tonlarındadır. Astar boya mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. 

Ağız kenarı dışa çekilmiştir.Kısa ve yuvarlatılmış ağız bandından gövdeye iç bükey bir profille geçilmektedir. Gövde küresel formludur ve üzerinde yivle vardır. 


K533, Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.12cm

Tanım: 5YR5/8 tonlarındadır.Kireç katkılı ve bol bol mika katkılıdır. Astar,10R 4/6 tonlarındadır. Astar boya mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. 

Ağız kenarı çok ince dışa doğru çekilmiştir. Gövde küreseldir.


K554,Tabak  Parçası


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.15cm

Tanım: 5YR5/8 tonlarındadır.Kireç katkılı ve bol bol mika katkılıdır. Astar,10R 4/6 tonlarındadır. Astar boya mattır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. 

Ağız kenarı dışa çekik olarak yapılmıştır. Dudak tablası düz olarak yapılmıştır. Gövde küresel formludur ve üzerinde yivler bulunmaktadır.


K555,Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.18cm

Tanım: 7.5YR5/8 tonlarındadır. Kireç katkılı ve bol bol mika katkılıdır. Astar,10R 6/6 tonlarında, mat olarak yapılmıştır. Parça üzerinde astar boyanın yer yer çatladığı görülmektedir.

Ağız kenarı dışa doğru çekilmiştir. Ağız kenarından gövdeye iç bükey bir profille geçilmektedir. Gövde düz biçimlidir.


K556, Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.12cm

Tanım: 7 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Çok gevrek sünger gibi dağılan bisküvisi vardır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur.Astar, 10R 4/6 tonlarındadır.sabunumsudur ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Ağız bandı kısa ve konik bir şekilde dışa doğru uzatılmıştır. Gövde eğimlidir.


K557, Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.12cm

Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Astar, 10R 4/6 tonlarındadır.  Mat olarak yapılmıştır ve üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Ağız kenarı dışarı doğru çekilmiştir. Düz gövdelidir.


K558, Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.24cm

Tanım: 2.5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol gümüş renkli  mika katkılıdır.Astar, 10R 4/6 tonlarındadır.  Mat olarak yapılmıştır ve üzerinde astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Tabak iki parçalı kalıpla yapılmıştır. Dış bükey profilli iki parçalı kalıp arasında kalan alan düz olarak yapılmıştır. Alt kalıp bitiminde gövde tabana doğru keskin bir şekilde dönmektedir.Bu İtalyan sigillatalarından Doğu sigillatalarına yayılmış bir formdur. Bu formun uygulanması C grubunda da devam etmiş ancak çok yoğun olarak üretilmemişlerdir.

Benzerleri: Meyer-Schlichtmann, 1988, Taf.,46-T34


K559 Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.25cm


Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Çok gevrek sünger gibi dağılan bisküvisi vardır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. 10R 4/6 tonlarındadır. Parlak olarak yapılmış ve  astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Hafif içe çekik ağız kenarlıdır. Ağzı tablası aşağı doğru bir eğimle dışarı uzatılmıştır.Gövde hafif küresel biçimlidir.

Benzerleri: Robinson, 1959, Pl. 67-G 173; Meyer-Schlichtmann, 1988, Taf.47-N11c,11d; S.Loeschke, 1913, s. 50


K560Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.22cm


Tanım: Hamur, 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol gümüş renkli  mika katkılıdır.10R 4/6 tonlarındadır. Mat olarak yapılmıştır.

Ağız hafif içe çekik yapılmıştır. Ağız tablası konik olarak dışa doğru uzatılmıştır. Gövde eğimli olarak yapılmıştır. Tabak düz tabanlıdır.


K561, Tabak  Parçası,


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.20cm

Tanım: 7.5YR6/6 tonlarındadır. Kilin kendi tortusu iyi temizlenmemiştir ve Bol mika katkılıdır. Yoğun flaky vardır. Çabuk dağılabilir bisküvilidir. 2.5YR 4/8 tonlarında ve parlak olarak yapılmıştır. 

Ağız kenarı içe doğru çekilmiştir. Ağız bandı ise yuvarlatılmıştır. Gövde dış tarafta konik biçimli iç tarafta ise küresel biçimlidir.


K562,Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.16cm


Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol gümüş renkli  mika katkılıdır. 10R 4/6 tonlarındadır. Mat olarak yapılmıştır.

Ağız kenarı hafif içe çekik olarak yapılmıştır. Ağız bandı hafif bir eğimle aşağı inmektedir. Gövde hafif küresel biçimlidir.Ağzın iç ve dış kısmında yivler bulunmaktadır.


K563,Tabak  Parçası,


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.14.5cm

Tanım: 7.5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Çok gevrek sünger gibi dağılan bisküvisi vardır. 10R 4/6 tonlarındadır. Parlak olarak yapılmış ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Ağız bandı dışa doğru konik olarak uzatılmıştır. Gövde içe doğru bir eğimle aşağı doğru inmektedir. Ağzın iç ve dış kısmında yivler bulunmaktadır.


K564,Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.16cm


Tanım: 7.5YR5/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır, mikalıdır ve kalın cidarlıdır. Hamurunda katman katman bir görünüm vardır. Astar, 2.5YR 4/8 tonlarındadır sabunumsudur ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Ağız kenarı düzletilmiştir. Gövde hafif eğimlidir.


K565,Tabak  Parçası


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.23cm,KÇ.18

Tanım: 7.5YR 5/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır,mikalıdır ve kalın cidarlıdır.flaky vardır. Astar, 10YR 6/6 tonlarındadır. Parlaktır ve parçanın üzerinde çatlaklar görülmektedir.

Kalın cidarlı bir tabaktır. Ağız bandı dışa doğru geniş ve konik olarak uzatılmıştır. Gövde hafif küresel bir yayvanlıkta yapılmıştır. Kaide düz biçimlidir.


K566, Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.20cm

Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol gümüş renkli  mika katkılıdır. Astar10R 4/6 tonlarındadır. Mat olarak yapılmıştır.

Ağız bandı hafif bir eğimle ve düzletilerek dışa doğru indirilmiştir. Gövde hafif eğimlidir. Parçanın iç kısmında gövde üzerinde yivler bulunmaktadır. 


K567,Tabak  Parçası


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.16cm

Tanım:Hamur, 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Astar, 10R 4/6 tonlarındadır. Mat olarak yapılmıştır.

Ağız bandı düzletilerek aşağı doğru eğimli yapılmıştır. Gövde ile keskin bir şekilde birleşir. Konik biçimlidir. Parçanın içinde ve dışında keskin yivler bulunmaktadır.


K568,Tabak  Parçası, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.14cm


Tanım: 7.5YR5/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır, mikalıdır ve kalın cidarlıdır. Astar, 2.5YR 4/8 tonlarındadır ve sabunumsudur. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Ağız kenarı içe çekilmiştir. Gövde S biçiminde profillidir.


K569, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.5cm


Tanım: 7 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Çok gevrek sünger gibi dağılan bisküvisi vardır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. 10R 4/6 tonlarındadır. Parlak olarak yapılmış ve  astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır vardır.Ağzı kırık olan bu kase küresel gövdeli ve düz tabanlıdır.


Benzerleri: Robinson, 1959, Pl. 72 G112.


K570, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.16cm

Tanım: 7 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Astar, 10R 4/6 tonlarındadır ve mattır. 

Ağız kenarı hafif içe çekilmiştir. Ağız bandını altında ince yiv vardır. Gövde konik biçimlidir.

Benzerleri: R.Meriç, 2003, s.66,Taf. 29, K321-327; S.Loeschke, 1936, s.35; J.Hayes, 1972, s.318, fig.63b.


K571, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.12cm

Tanım: 5YR5/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Çok gevrek sünger gibi dağılan bisküvisi vardır.10R 4/6 tonlarındadır. Parlak olarak yapılmıştır ve astar üzerinde çatlaklar yoğundur.

Düz ağızlıdır ve küresel bir kasedir.


K572, Kase,


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.20cm


Tanım:7.5YR5/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır,mikalıdır ve kalın cidarlıdır. 2.5YR 4/8 tonlarında, sabunumsudur ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Ağız kenarı düzdür ve uç kısmına doğru inceltilmiştir. Gövde hafif küresel biçimlidir. Ağzın dış tarafında yivler vardır.


K573, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.11cm


Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol gümüş renkli  mika katkılıdır. 10R 4/6 tonlarındadır. Mat olarak yapılmıştır.

Ağız kenarı düzdür ve uç kısmına doğru inceltilmiştir. Gövde küresel formludur.


K574,Kase, 


BY: Çöplük.
 
Ölçüler: KÇ.10cm

Tanım: Hamur,7.5YR5/6 tonlarında, kaba katkılıdır, mikalıdır. Astar, 2.5YR 4/8 tonlarında, sabunumsu parlaklıktadır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Ağız kenarı dışa doğru çekilmiştir. Ağız bandının altında geniş ve sığ bir oluk vardır.Gövde hafif eğimli olarak inmektedir.


K575, Kase,


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.10cm


Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol gümüş renkli mika katkılıdır. 10R 4/6 tonlarındaki astar mat olarak yapılmıştır.

Ağız kenarı dışa doğru çekilmiştir. Ağız bandının altında geniş ve sığ bir oluk vardır.Gövde hafif eğimli olarak inmektedir.


K576, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.10cm

Tanım: 5YR5/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Çok gevrek sünger gibi dağılan bisküvisi vardır. 10R 4/6 tonlarındaki astar mat olarak yapılmıştır.

Ağız kenarı hafif dışa çekik olarak yapılmıştır. Gövde küresel formludur.


K577, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.9cm

Tanım:7.5YR5/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır, bol mikalıdır. 2.5YR 4/8   tonlarında, sabunumsu bir parlaklıktadır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

Düz ağızlı kase hafif küresel  formludur. 


K578, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.12cm

Tanım:Hamur, 5YR5/6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Çok gevrek sünger gibi dağılan bisküvisi vardır.10R 4/6 tonlarındadır. Parlak olarak yapılmıştır ve astar üzerinde çatlaklar yoğundur.

Düz ağızlıdır ve küresel gövdeli bir kasedir.


K579, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.18cm


Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol gümüş renkli  mika katkılıdır. 10R 4/6 tonlarındaki astar mat olarak yapılmıştır.

Ağız kenarı hafif dışa çekilmiştir. Dudak tablası düz olarak yapılmıştır,

gövdeyle birleşme yerinde yuvarlatılmıştır. Gövde hafif küresel formludur. 

Benzerleri: Meyer- Schlichtmann, 1988, Taf.-46-N9b,Sa17b


K580, Kase,


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.24cm


Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol gümüş renkli  mika katkılıdır. Astar, 10R 4/6 tonlarındadır. Mat olarak yapılmıştır. Parça üzerindeki astar boyada çatlaklar ve dökülmeler vardır.


Dışa sarkık dudaklıdır. Gövde hafif küresel biçimlidir. Gövde üzerinde oluklar vardır.


K581,Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.14cm


Tanım: 7.5YR5/6 tonlarındadır. Kaba katkılıdır, bol mikalıdır. Astar, 2.5YR 4/8 tonlarında, sabunumsu parlaklıktadır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır  

Ağız kenarı dışa  doğru çekilmiştir. Dudak tablası düz olarak yapılmıştır. Gövde konik biçimlidir.


K582, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.12cm


Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol gümüş renkli  mika katkılıdır. 2.5YR 6/8 tonlarında, sabunumsu parlaklıktadır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır  

             Hafif dışa çekik ağızlıdır. Dudak tablası hafif eğimli olarak yapılmıştır. Gövde konik biçimlidir.


K583, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.19cm


Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol gümüş renkli  mika katkılıdır.2.5YR 6/8   tonlarında, sabunumsu parlaklıktadır ve astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır.

            Ağız kenarı dışa çekilmiştir. Dudak tablası aşağı doğru keskin bir eğimde yapılmıştır.Gövde hafif küresel biçimlidir.


K584, Kase,


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.12cm


Tanım: Hamur, 5YR 6/6 tonlarında, kireç katkılı ve bol mika katkılıdır. 2.5YR 6/8 tonlarındadır. Parlaktır ve üzerinde yer yer dökülmeler vardır.

Ağız çok az dışa doğru çekilmiştir.Gövde çok hafif eğimli yapılmıştır. 


K585,Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.14cm

Tanım: 5YR 6/6 tonlarındadır.Kaba katkılı ve bol  mika katkılıdır. 10R 4/6 tonlarındaki astar mat olarak yapılmıştır.

Ağız kenarı çok az dışa doğru çekilmiştir. Ağız kenarından gövdeye sığ bir iç bükey profille geçilmektedir. Gövde küreseldir.


K586, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.15cm

Tanım: 5YR6/6 tonlarındadır. Gümüş mika ve kireç katkılıdır. Flaky vardır.  2.5YR 5/ 8 tonlarındadır. Mattır.

Ağız kenarı dışa çekilmiştir. Dudak tablası düzleştirilmiştir.Ağız bandı içe doğru bir eğimle gövdeyle birleşmektedir.Gövde çok az içe doğru eğimlidir.


K587, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.16cm


Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Gümüş mika ve kireç katkılıdır. Flaky vardır.  2.5YR 4/8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. İçi mat dışı parlaktır.

Ağız kenarı çok az dışarı çekilmiştir. Konik gövdeli ince cidarlı bir kasedir.


K588, Kase, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.21cm


Tanım: 7.5YR 6/ 6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Çok gevrek sünger gibi dağılan bisküvisi vardır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. 10R 4/6 tonlarındadır. İçte parlak dışta mattır.

Ağız kenarı dışa çekilmiştir ve yuvarlatılmıştır. Dudak tablası ise düz olarak yapılmıştır. Gövde hafif küreseldir.


K589, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.9cm


Tanım: 7.5YR 6/ 6 tonlarındadır. Kaba katkılı ve bol mika katkılıdır. Çok gevrek sünger gibi dağılan bisküvisi vardır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. 10R 4/6 tonlarındadır. İçte parlak dışta mattır.

Sililindir gövdeli bir kasenin kaidesidir. Gövde hemen kaidenin biraz üzerinde keskin olmayan bir dönüşle eğimli olarak tabanla birleşmektedir. Düz tabanlıdır. Ancak taban kabın ortasına doğru hafif olarak yukarıya doğru kaldırılmıştır. Kabın iç kısmında tabanda çok sık yivler yapılmıştır. 


Benzerleri: Meyer-Schlictmann, Bergama ,Taf.46sü21.


K590,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: AÇ.12cm


Tanım: 5YR6/6 tonlarındadır. Gümüş mika ve kireç katkılıdır. Flkay vardır.  2.5YR5/ 8 tonlarındadır. Mattır.

Düz gövdeli bir kasenin kaidesidir. Gövde tabanın hemen üzerinde keskin olmayan bir dönüşle tabana doğru eğimli bir açıyla iner. Taban düzdür.


K591,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.15cm

Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Gümüş mika ve kireç katkılıdır. Flaky vardır. 2.5YR 4/ 8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. İçi mat dışı parlaktır. 

Olasılıkla bir tabağın halka biçimindeki kaidesidir. Tabağın iç kısmında içi, rulet tekniğinde yapılmış bezemelerle doldurulmuş ve yivlerle çevrelenmiş bir bant bulunmaktadır.


K592 (574), Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.24cm


Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Gümüş mika ve kireç katkılıdır. Flaky vardır.  2.5YR 4/ 8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. İçi mat dışı parlaktır. 

Halka biçimindeki kaidenin dış kenarları yuvarlatılmıştır. İç kenarında ise yivler bulunmaktadır.


K593,Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.21cm


Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Bol mika ve kireç katkılıdır. hamurunda katman katman bir görünüm vardır..  

2.5YR 4/ 8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. İçi mat dışı parlaktır. 

Kaidenin dış kenarları halka tipindedir. İç kenarlar ise konik biçimli yapılmıştır.


K594, Kaide, 


BY: Çöplük.
Ölçüler: KÇ.13cm


Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Bol  mika ve kireç katkılıdır. Hamurunda katman katman bir görünüm vardır..  

2.5YR 4/ 8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. İçi mat dışı parlaktır. 

Kaidenin dış kenarları halka tipindedir. İç kenarlar ise konik biçimli yapılmıştır. Kabın iç kısmımda çift sıra daire vardır.


K595, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.13cm


Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Mika ve kireç katkılıdır. Astar,2.5YR 5/8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. Mattır. 

Kaidenin dış kenarları yuvarlak formludur. İç kenar ise kaidenin altı ile konik olarak birleşmektedir. Göbekte çentik şeklindeki baskı bezemelerden yapılmış bir daire vardır.


K596,Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.13cm

Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Mika ve kireç katkılıdır. 2.5YR 5/8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır yoğundur. Mattır. 

Kaidenin hem iç hem de dış kenarı, yuvarlak formludur. Parçanın iç kısmında merkezde iki grup konsantrik daireler vardır.


K597, Kaide, 


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.13cm


Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Bol  mika ve kireç katkılıdır. Flaky vardır.  

2.5YR 4/8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. İçi mat dışı parlaktır. Parlaklık cam sırrı gibidir.

Kaidenin hem dış kenarları  hem de iç kenarları konik biçimlidir. Kaide olasılıkla konik gövdeli bir kaseye aittir. Parçanın iç kısmında ince yivler vardır.


K598, Kaide,


BY: Çöplük.

Ölçüler: KÇ.13cm


Tanım: 2.5YR 6/8 tonlarındadır. Bol  mika ve kireç katkılıdır. Flaky vardır.  

Astar, 2.5YR 4/ 8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. İçi mat dışı parlaktır. Parlaklık cam sırrı gibidir.

Kaide halka biçimlidir.Alt kenarları kare biçiminde kesilmiştir. Parçanın içerisinde geniş ve sığ yivler sık aralıklarla yapılmıştır.


K599, Kaide, 


BY: 

Ölçüler: KÇ.24cm


Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Bol mika ve kireç katkılıdır. Flaky vardır.  2.5YR 4/8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. İçi mat dışı parlaktır. 


Geniş bir kabın kaidesidir. Kaide kısa yapılmıştır. Alt kenarı ise kare formlu kesilmiştir.


K600, Kaide, 

BY:

Ölçüler: KÇ.21cm

Tanım: 5YR 5/8 tonlarındadır. Bol  mika ve kireç katkılıdır. Flaky vardır.  2.5YR 4/ 8 tonlarındadır. Astar üzerinde çatlaklar ve yer yer dökülmeler vardır. İçi mat dışı parlaktır. Kaidenin kenarları yuvarlak formludur.Olasılıkla bir kaseye ait kaidedir. Parçanın iç kısmında göbekte palmet baskısı vardır. Palmetin etrafı kalın bir bantla çevrelenmiştir. Baskı palmetten çok bir çınar ağacını hatırlatmaktadır. 


ÖZET

MÖ. 2 yy.ın ortalarından itibaren üretilmeye başlanan Eastern Sigillataları, ilk olarak Kuzey Suriye’de ortaya çıkmıştır. Hemen aynı tarihlerde Doğu Akdeniz’de ve Batı Anadolu’da da üretilmelerine başlanılmıştır. Bu bölgelerde üretilen ilk sigillata türü Kenyon tarafından ES-A olarak adlandırılmıştır. MÖ. 1. yy.ın sonlarında Sigillataları yerlerini B olarak adlandırılan yeni bir sigillata türüne bırakmışlardır. B grubu sigillataların üretim merkezi Tralleis antik kentidir ve MÖ. 1. yy.ın sonlarından MS. 1. yy.ın ortalarına kadar ES-B1, MS. 1. yy.ın ortalarından sonlarına kadar ES-B2 grubunun üretimleri sürmüştür. Bir diğer Eastern Sigillata türü, Çandarlı üretimi olan C olarak adlandırılan sigillata türüdür. MS.1. yy.ın sonlarından MS.3. yy.ın ortalarına dek üretimi devam etmiştir.

MÖ. 1. yy.ın son çeyreğinde  İtalya’da Arretin kentinde, Doğu sigillatalarına alternatif yeni bir sigillata türü ortaya çıkmıştır. 

MÖ.26 yılında Tralleis kentinde büyük bir deprem yaşanmıştır. Bu depremde bütün kent neredeyse yerle bir olmuştur. Augustus’a önde gelen iki Tralleisli giderek, şehrin yeniden yapılandırılmasını istemişlerdir. Augustus bu isteği geri çevirmeyerek kente parasal yardımda bulunmuştur. Bu yardım sayesinde şehrin yeniden inşası için, İtalya’dan göçmenler getirilmiştir. Bu dönemde gelen göçmenlerin çoğunluğu tuğla ve seramik ustaları oluşturmakta idi. Seramik ustaları, sırada İtalya’da ve özellikle Arretin’de yoğun olarak üretilen sigillata geleneğini de beraberlerin de getirmişlerdir. Ustalar kendi sigillata geleneklerini Tralleisli yerel ustaların sürmekte olan gelenekleri ile karıştırarak yeni bir sigillata türü ortaya çıkarmış olmalıdırlar. Ancak bu yeni sigillata türü, hamur, astar ve özellikleri açısından İtalyan Sigillataları ile farklılıklar içermektedir. MÖ. 20-10 yılları arasında gelişen bu yeni gelenek, kısa süre içinde çok sevilmiş ve tüm Batı Anadolu’da, Karadeniz’de, Kıta Yunanistan’da, Akdeniz’de ve Suriye’de pek çok yerleşime ihraç edilmiştir.  

Tralleis’te 1999 kazı sezonunda çoğunlukla sigillata parçalarından oluşan bir  çöplük. bulunmuştur. Bu çöplükte bulunan terra sigillata örneklerinden toplam 755  parça içerisinden 600 parça değerlendirilmek üzere seçilip envanterlendirilmiştir. Parçaların tasnifinde, hamur ve astar ve gibi özellikler temel alınmıştır. Bu tasnif sonucunda, ES-B1 (423) ES-B2 (124)ve C (53) grubu dahilinde seramikler ortaya çıkmıştır. ES-B1 grubu sigillatalar çok yoğun olarak bulunmuşlardır. ES-B2 ve C grubu daha az parçadan oluşmaktadır. 

Burada tezim kapsamında incelediğim sigillata örneklerinin hiç birisi herhangi bir tarih verebilecek kontex dahilinde bulunmadıkları için bunları tarihlendirirken çağdaşı yerleşimlerde bulunan örnekleri esas aldım. Efes, Bergama, Labraunda, Atina Agorası, Samos, Korinth, Knossos, Samaria, Tarsus, Berenice gibi pek çok yerleşimden bulunmuş B tipi terra sigillataları Tralleis’te bulunanlar ile stil yönünden karşılaştırılmışlardır. 

SUMMARY

Eastern Sigillata  A appeared firstly in North Syria in the middle of 2 BC. Nearly same date started the product in Anatolia. End of the 1 BC. appear new sigillata shape, ES-B. It’s ES-B and producted end of the 1 BC.-end of the1 AD. These groups product in Tralleis It has got two shape, ES-B1, ES-B2. Other sigillata shape is ES-C. Its product end of the 1 AD.- 3 AD.

End of the 1 BC. Appeared new sigillata in Arezzo in Italy. These sigillatas, red slip, thin and very elegance table ware. After that these sigillatas sperated all North Europe. Product contuniued untill begining of 3 AD. 


Tralleis wich is one of the most importent cities of western Anatolia. It had got very improved trade in the antiquity. 26 BC. It had been occure earthquake. The city destroyed.so Augustus helped to Tralleis A lot of people imigrated  from Italy to Tralleis These imigrations were potters They brought themselves their sigillata traditional to Tralleis.


Tralleis ancient city excavations season in 1999 that found  ceramics waste. Nearly, picked up 755 Eastern Sigillata parts I used these parts in this study. I     studied 600 parts sigillata. 423 parts is ES-B1, 124 parts is ES-B2, 53 parts is ES-C. All groups are plate, bowl and base. I made group as fabric, glaze and . None of these parts contex. So I matched everyone parts other ancient cities as Ephesos, Athenian Agora, Corinth, Knossos, Berenice.
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 K-244,  Çizim- 244, K-6.1.2 ;  K-245-246,  Çizim- 245-246, K-6.2 .

Levha- 52 

 K-247,   Çizim- 247, K-6.2

Levha- 53 
K-252-255  Çizim- 252-255 , K-6.2 .

Levha- 54
K-256-259,  Çizim- 256-259, K-6.2 .

Levha- 55
K-.260-265,  Çizim-  260-265 F.1 .

Levha- 56
K-266-267, Çizim-  266-267, F.1 .

Levha- 57

K-270-272,  Çizim-  270-272, F.1 .

Levha- 58
K-273-277, Çizim- 273-277, F.2 .

Levha- 59
K-278-279, Çizim-  278-279, F.2; K-280-282, Çizim-  280-282, F.3 

Levha- 60

K-283-286, Çizim-  283-286, F.3 .

Levha- 61

K-287-29, Çizim- 287-291,  F.3  

Levha- 62

K-292-293, Çizim- 292-293, F.3 .
Levha- 63
K-294-296, Çizim- 294-296, K.1;  K-297, Çizim-297, K.2

Levha- 64

K-298-303, Çizim- 298-303, K.2

Levha- 65
K-304-309, Çizim- 298-303, K.2

Levha- 66

K-310-314, Çizim- 310-314,   K.3 

Levha- 67

K-315-319, Çizim- 315-319,   K.3

Levha- 68

K-320-323, Çizim-320-323, K.3

Levha- 69
K-324-328, Çizim- 324-328,   K.3

Levha- 70 , 

K-329-333, Çizim-329-333,   K.3

Levha- 71

K-334-339, Çizim-334-33,  K.3

Levha- 72
K-340 , Çizim-  340, K.3;  K-341-344, Çizim- 341-344, K4.1

Levha- 73

K-345-347, Çizim- 345-347, K.4.1; K-348, Çizim-348,  K.4.2

Levha- 74

K-349-353, Çizim- 349-353,  K4.3

Levha- 75

K-354, Çizim-354, Ka.5; K-355, Çizim-355, Ka.6; K-356-359, Çizim-356-359, Ka.7

Levha- 76
K-360-364, Çizim- 360-364,   Ka.7 .

Levha- 77
K-365-368, Çizim- 365-368,   Ka.8 .

Levha- 78
K-369-373, Çizim- 369-373,   Ka.8 .

Levha- 79
K-374-377, Çizim- 374-377,   Ka.8 .

Levha- 80
K-378-382, Çizim-378-382 
Levha- 81

K-Çiz.383-386, Çizim-383-386
Levha- 82

K-387-391, Çizim- 387-391 
Levha- 83
K-392-395, Çizim- 392-395,
Levha- 84

K-396-400, Çizim- 396-400,
Levha- 85

K-401-405, Çizim- 401-405,
Levha- 86
K-406-409, Çizim- 406-409,
Levha- 87

K-410-413, Çizim- 410-413,
Levha- 88

K-414-417, Çizim- 414-417,
Levha- 89

K-418-423, Çizim- 418-423 
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Levha- 90
K-424-426,   Çizim- 424-426, T-1.1;  K-427,   Çizim-424, T-1.2 
Levha- 91
K-428-429,   Çizim-428-429, T-1.2;  K-430-431,   Çizim-430-431, T-2 
Levha- 92
K-432,  Çizim-432, T-3.1;  K-433,  Çizim-433, T-3.2;  K-434,  Çizim-434, T-3.3 ;K-435-436,   Çizim-435-436, T-4  
Levha- 93

K-437-440,   Çizim-437-440, T-4  
Levha- 94

K-.441, Çizim-441, T-5.1; K-442, Çizim:442, T-5.2;  K-443, Çizim-443, T-5.3; K-444, Çizim.444, T-5.4; K-445, Çizim-445, T-6.

Levha- 95

K-.446-447,   Çizim-446-447, T-6; K-448-449, Çizim-448-449, T-7.1 .
Levha - 96 , 

K-450-453,   Çizim- 450-453, T-7.2.  

Levha - 97

K-454,  Çizim-454, T-7.3; K-455,  Çizim 455, T-7.4; K-456, Çizim-456, T-7.5 Levha - 98

K-.457-460 ,   Çizim- 457-460, T-8 
Levha 99

K-461- 463,   Çizim- 461- 463, T-8. 
Levha - 100

K-.464-466,   Çizim- 464-466, T-8.  
Levha- 101

K-.467-469,  Çizim-467-469, T-8  
Levha- 102

K-470-473,  Çizim-470-473, T-8.
Levha-103 

K-474-477,  Çizim- 474-477, T-8.
Levha-104 

K-478-480,  Çizim- 478-480, T-8 .
Levha-105  

K-481-484,  Çizim- 481-484, T-8.
Levha - 106 

K-485-487,  Çizim- 485-487, T-8.
Levha - 107 

K-488-490,  Çizim- 488-490, T-8.
Levha - 108

K-.491,  Çizim 491, K-1.1;  K-492-494,  Çizim- 492-494, K-1.2

Levha- 109 

K-.495-498,  Çizim- 495-498, K-1.2
Levha 110 , 

K-499-501,  Çizim- 499-501, K-1.2

Levha 111

K-502-503,  Çizim- 502-503, K-2;  K- 504,  Çizim- 504,  Ka.-1 
Levha 112 

K- 505,  Çizim- 505,  Ka.-1; K- 507, Çizim- 507,  Ka.- 2 .
Levha- 113

K-508-510,   Çizim-508-510, Roz. 

Levha - 114

K-511-514,   Çizim-511-514 , Roz. 

Levha - 115

K-515-518,   Çizim-515-518, Roz.

Levha - 116
K-519-522,   Çizim-519-522, Roz. 

Levha - 117
K-523-527,  Çizim- 523-527, Roz. 

Levha - 118

K-528-532,  Çizim- 528-532, Roz. 

Levha - 119
K-533-536,  Çizim- 533-536, Roz. 

Levha - 120
K-538-540,  Çizim- 538-540, Roz. 

Levha 121
K-541-544,   Çizim-541-544, Roz.
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Levha - 122

K-545-549,   Çizim-545-549, T- 1 

Levha 123
K-550-554,   Çizim-550-554, T- 2 

Levha - 124
K-.555-557,  Çizim- 555-557,T- 2; K-558,  Çizim- 558, T- 3; K-559, Çizim-559,T- 4 

Levha 125

K- 560-563,  Çizim- 560-563, T- 4.

Levha - 126

K- 564-567,  Çizim- 564-567, T- 4.

Levha- 127
K- 568,  Çizim-568, T- 4; K-569,  Çizim-569, K-1; K-570-571, Çizim-570-571, K-2 Levha- 128
K- 572-575,  Çizim- 572-575, K-2 .

Levha- 129

K- 576-578,  Çizim- 576-578, K-2;  K- 579,  Çizim- 579, K-3

Levha- 130

K-.580-583,  Çizim- 580-583, K-3

Levha- 131

K-584-587,  Çizim- 584-587, K-3 

Levha- 132

K-588,   Çizim-588, K-3; K-589-590,  Çizim- 589-590,  Ka.-1.

Levha- 133

K-591-595,  Çizim- 591-595,  Ka.- 2.

Levha- 134

K-596-600,  Çizim- 596-600,  Ka.-2.

Levha- 135

Res1, T-1.1;   Res2. T-1.2;  Res3,  T-1.3.

Levha- 136

Res 4-5, T-1.3; Res 6-7, T-2.1.

Levha- 137

Res 8-9, T-2.3; Res10-11, T-2.4.

Levha- 138

Res 12-13, T-3.1; Res 14, T-3.4.

Levha- 139

Res15-17, T-4.1; Res18-19, T-4.2.

Levha- 140

Res 20, T-4.2; Res 21, T-6.2;  Res 22, T-6.3.

Levha- 141

Res23, T-6.4;  Res 24, T-7.2; Res 25, T-7.3; Res . 26-27 . T-7.4.

Levha- 142

Res 28, T-7.6; Res 29,  T-7.9; Res30-31, T-7.10;Res 32, T-8.5; Res 33, T-8.6; Res34, K-1.2 .

Levha- 143

Res35, K-2; Res 36 . K-3.1; Res 37; K-4.1; Res38, K-6.1;  Res 39, K-6.1  

Levha- 144

Res 40-42, T-F.1; Res 43, F-2 .

Levha- 145

Res 44-45, F-2 ; Res 46-48,  Ka-1 

Levha- 146

Res 49, Ka2;Res 50-51, Ka.-3 ; Res, 52 ;  Ka.-4.2  . 

Levha- 147

Res 53, Ka.-4.3;  Res 54, Ka.-7 ; Res 55, Ka.-8  . 

Levha- 148

 Res 56, K-378; Res 57-59, K-380-382. 

Levha- 149

 Res 60-62, K-383-385;  Res 57-59,  K-380-381. 

Levha- 150

 Res 63,65, K-383-385 ;Res 64, K-389 . 

Levha- 151

 Res 66, K-390-393 ; Res 67,  K-391; Res 68; K-392 

Levha- 152

Res 69,70,  K-385,396,399; Res70, Çiz .399; Res 71, K-400 .           

Levha- 153

Res 72, K-401; Res 73, K-403; Res 74, K-405. 

Levha- 154

Res 75, Çiz .406; Res 76,  K-407; Res 77, K-408;Res 78, Çiz .410; Res79, Çiz .411; Res 80, K-412 .

Levha- 155

Res79 ,Çiz .411; Res 80.  K-412;  Res 81, K-413; Res 82, K-414.

Levha- 156

Res83, Çiz .418;  Res 84, K-419;  Res85.

Levha- 157

Res 86, K-420; Res 87-88 , T-1.1; Res 89, T-1.2. 

Levha- 158

Res 90, T-4; Res 91, T-5.1; Res 92, T-5.3 ; Res 93, T-8.  

Levha- 159

Res 94, K- 515  . Res 95 . Lev. 117  .  Res 96, Lev. 118.

Levha- 160

Res 97, Lev. 119; Res 98, Lev. 121; Res 99, T-1 . 

Levha- 161

Res 100, T-3 ; Res 101,  Ka.-A2.


EK


K.599 ve K600 no.lu örnekler, Tralleis’deki Gymnasium’un ön kısmında yer alan dükkanlardan bulunan seramiklere ait olmalıdır. Her iki parçanın üzerinde çöplük numaraları varken çizimleri üzerinde hem Gymnasionun önünde yer alan  dükkanların isimleri ve çizim numaraları hem de çöplük çizim numaraları bulunmaktadır. Bu nedenle bu iki parça çöplük malzemesi dışında değerlendirilmelidir.


K.418 no.lu parça üzerinde yer alan Graffito’nun, MS. 4 yy.da da görülen seramiklerin üzerine günlük ihtiyaçların yazılma geleneğinde yapıldığı iddia edilmiştir. Ancak bu tipte grafitoların yapıldığı sigillata örnekler Atina Agorasında yapılan çalışmalarda çok sayıda bulunmuştur. Tralleis örneğinin üzerine erken ya da geç dönemde grafito yapıldığı çok net değildir. Dolayısıyla sadece bu tipte bir örnekte çöplük malzemesi içerisinde bulunmaktadır demek daha doğru bir çözüm olmalıdır. 
